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Izolace spodni stavby

Uvod

Podzemni asti staveb jsou krom statickych vliv obvykle namahany vodou, koroznimi
vlivy (agresivni voda a zemina, ,bludné proudy”, pop . v zemin kolem objektu obsa ené
chemicke latky z lidské innosti) a radonem z podlo i objektu.

P sobeni vody je vyjad eno hydrofyzikalnim namahanim. V této publikaci vychazime
z definic hydrofyzikalniho naméhani uvedenych v. SN P 73 0600.

Konstrukce podzemnich &sti staveb vy aduji ochranu proti vod a koroznim vliv m,
vnit ni prost edi podzemi se obvykle chrani p ed pronikanim vody a radonu.

Ochranu podzemni asti stavby proti vod , koroznim vliv m a proti radonu je t eba
navrhovat ve vzajemnych souvislostech jako systém opat eni nejen konstruk nich, ale
také architektonickych a organiza nich.

Tato publikace obsahuje zasady a postupy, které uplat uji projektanti a technici v
ATELIER DEK pi posouzeni namahani podzemni asti stavby vodou a pi tvorb
systému hydroizola ni ochrany stavby. Architektonicka, konstruk ni a organiza ni
opat eni, coby prvky spolehlivosti systému hydroizola ni ochrany, jsou uvedena
v kapitole 4 spolu stabulkami usnad ujicimi hledani vhodnych kombinaci prvk
spolehlivosti. K usnadn ni prace s tabulkami byl vytvo en program, ktery je k volnému
sta eni vystaven na www.atelier-dek.cz.

Auto i publikace oceni vSechny p ipominky a podn ty k této publikaci i k programu.

Kolektiv
ATELIER DEK



U innost a spolehlivost hydroizola ni ochrany spodni stavby

1 U innost a spolehlivost hydroizola ni ochrany
spodni stavby

Tato publikace je ur ena pro dimenzovani a navrhovani hydroizola nich konstrukci
s povlakovou vrstvou. Hydroizola ni ochranu je ale t eba chapat jako systém opat eni
architektonickych, konstruk nich a organiza nich (viz ni e), kde hydroizolace je jen jedno
z nich. Navrh hydroizola ni ochrany je t eba eSit v SirSich souvislostech na zéaklad

rozhodnuti investora o poadované 0 innosti hydroizola ni ochrany a rozhodnuti
projektanta o po adované spolehlivosti, s jakou ma byt dosa eno navr ené U innosti.

1.1. U innost hydroizola ni ochrany spodni stavby

U innost hydroizola ni ochrany je mira hydroizola ni ochrany v danych podminkéch
stavenist (hydrofyzikalni expozice, p istupnost hydroizolace).

U innost hydroizola ni ochrany je dana p edevsim zamy3lenym vyu itim spodni stavby.
O jeji volb také m e rozhodnout n ktera z chran nych stavenich konstrukci.

Po adovanou U innost musi definovat investor.

P iklad 1:
Ve vinném sklipku je omezené zatékani p ipustné. Naopak pokud je ve spodni stavb
umist na strojovna VZT bude po adovana 100% G innost.

P iklad 2:

O U innosti hydroizola ni ochrany suterénu s gara emi stavby, kterA ma byt zarove
chran na proti vibracim, rozhodne nejspi$ po adavek vyrob ce materialu pro antivibra ni
vrstvu. Materidl z recyklované pry e nesmi byt zapl aven vodou, jinak ztrati pot ebnou
pru nost.

1.2. Spolehlivost hydroizola  ni ochrany spodni stavby

Spolehlivost je pravd podobnost dosa eni po adované U innosti hydroizola ni ochrany a
jejiho udr eni po dobu trvanlivosti objektu. Po ado vanou spolehlivost ur i projektant
stavby podle:

- vyznamu objektu a provozu v podzemnich prostorach (zavisi na v li investora),

- hydrofyzikalniho namahani,
- p istupnosti hydroizola nich konstrukci k p ipadné oprav

- p edpokladaného namahani konstrukce vystavbou.
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Ve

2 Hydrofyzikalni namahani

Hydrofyzikalni namahani jednotlivych konstrukci spodni stavby ur ujeme podle jejich
polohy v i ndvrhové hladin podzemni vody a podle toho, zda se jedna o vodorovnou
nebo svislou konstrukci. Dale rozhodne druh zeminy kolem objektu a p ipadné trvalé
odvodn ni mezi konstrukci a okolnim prost edim. Navrhova hladina podzemni vody je
maximalni arove hladiny podzemni vody stanovena s 95% pravd podobnosti.
Mimo adnou pozornost je t eba v novat lokalitam s podzemni vodou, s nepropustnymi
zeminami nebo s anomaliemi v geologickych podminkach.

Rozd leni oblasti hydrofyzikalniho namahani je zachyceno na obrézcich 1A, 1Ba 2 av
p islusnych tabulkach. Rozd leni je platné za p edpokladu, e mezi podzemnimi
konstrukcemi a p ilehlou zeminou nad navrhovou hladinou podzemni vody, je navr ena a
provedena funk ni drena ni vrstva. Po adavek vychazi z ady zkuSenosti, kdy rozbory
vyvrt z hydrogeologického pr zkumu nazna ovaly, e v okoli objektu jsou propustné
zeminy a po provedeni stavebni jamy se zjistilo, e ast jejiho p dorysu zasahuje do
loké&lni o ky nepropustné zeminy, nebo vd sledku p edchozi stavebni innosti jsou
v okoli objektu pod terénem zbytky nepropustnych vrstev, nap . historickych komunikaci.
Voda hromadici se na t ko p edvidatelnych lokaln nepropustnych vrstvach by bez
mo nosti odtoku drendé ni vrstvou p  sobila na podzemni konstrukce tlakem.
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Obrazek 2 — Hydrofyzikalni namahani spodni stavby v nepropustném horninovém
prost edi
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Vysv tleni E*onV Obrazcich 1A a 2:

Vpipad , e bude spolehliv zamezeno hromad ni vody mezi zakladovou sparou a
hydroizola ni konstrukci bylo by moné oblast ozna enou E*on dimenzovat na
hydrofyzikalni namahani A - zemni vihkost. Hromad ni vody Ize zabranit odvodn nim
prost edi pod hydroizola ni konstrukci (obrazek 4) nebo zabran nim pr niku vody pod
objekt betonai p imo na nepropustné zeminy a vhodnym tvarem z&kladové spary
(obrazek 3). Doporu uje se napojovani svislé etapy hydroizolace na vodorovnou provad t
ve svislé rovin , aby nedochézelo k hromad ni vody na &sti hydroizola ni vrstvy
p e nivajici p es obvod objektu.

P i dimenzovéani ale doporu ujeme vychézet z toho, e hromad ni vody mezi zdkladovou
sparou a hydroizola ni konstrukci nelze zabranit s absolutni spolehlivosti. P i pou iti
princip eSeni podle obrdzk 3 a 4 doporu ujeme dimenzovat hydroizolaci pro
hydrofyzikalni namahani C.
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Obrazek 3 — Podkladni beton provdd n p imo na nepropustné zeminy, dno stavebni jamy
spadovano k obvodu, kde je ulo ena drena — eSeni brani pronikani vody

mezi zédkladovou spéru a hydroizola ni konstrukci
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Obrazek 4 — Mezi zeminou a hydroizola ni konstrukci je provedena masivni drena ni
vrstva (nap . St rkopisek) napojena na obvodovou drena, dno staveb ni
jamy spadovano k obvod — odvod uje se prost edi pod hydroizola ni
konstrukci
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Tabulka 1 — Definice hydrofyzikalniho namahani

Ozn. Definice hydrofyzikalniho namahani Poznamka
A Namahani vihkosti p ilehlého porovitého prost edi (zemni
vihkost)
V dy funk ni trvalé
B Namaéahani vodou voln stékajici po svislych plochach odvodn ni p iléhajiciho
prost edi, voda se nem e
hromadit a p sobit tlakem,
C Namahani vodou voln stékajici po sklonitych plochach jinak namahani jako
v oblasti E
D | Namahani tlakovou podzemni vodou
Namahéni tlakovou vodou vzniklou hromad nim vody: Nap iklad i voda
- v zasypech stavebni jamy, hromadici se ve vrstvach
E - v porovitém prost edi p ilehlém k vodorovnym i tepelné izolace z XPS
sklonitym konstrukcim polo ené p imo na
- na nepropustnych vrstvach v okoli objektu vodorovné i sklonité
- na nepropustnych podkladnich vrstvach hydroizolace hydroizolaci
F Namahani sra kovou povrchovou a odst ikujici vodou
Tabulka 2 — Definice p istupnosti hydroizolace
Index Definice P iklady
Voln . :
\% . . Nezakryta hydroizolace
p istupné
Hydroizolace zakryta Dla pa na podo kach, dla by’
. B’ v zasypech, demontovatelné
. , vrstvami, které Ize S .
P P istupné ; . ~ klempi ské konstrukce, vegeta ni
odstranit, ani by doslo g .
o .| st echy s tlou$ kou substratu do 15 cm,
k jejich znehodnoceni .
st ny z vodonepropustného betonu
Hydroizolace zakryta , . L -
vrstvami, které 1ze Hydr0|z_olace p |stupna} p i odkopani
. B’ . objektu, vegeta ni st echy,
odstranit bez zasadniho . oo )
. ; hydroizolace pod monolitickymi
zasahu do nosnych _ o .
: . o ochrannymi nebo provoznimi vrstvami,
konstrukci a p i pou iti . . .
. . o hydroizolace pod nosnymi st nami,
Obtin obvyklych technologii, p y .
@] . . X ; p edzahradky r znych majitel ,
p istupné | odstra ované vrstvy jsou L .
suterénni st ny na hranici pozemku,
obvykle znehodnoceny a o . P,
. ve ejna komunikace podél objektu,
nebo p istup . .
i . . | zastav né st ny z vodonepropustného
k hydroizolaci znamenéa . .
. . » betonu, zakladové desky
zasah do majetkovych .
. z vodonepropustného betonu
prav 2. osob
Neniumon n p istup
k hydroizolaci bez Pa eni Milanskymi st nami,
. . zasadnich zasah do hydroizolace pod z&kladovou deskou,
N Nep istupné , . . <
nosnych konstrukci a p dorys suterénu menSine p dorys
nebo je nutné vyu it vySSiho podla i.
specialni technologie
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Volba hydroizola nich konstrukci

3 Volba hydroizola nich konstrukci

Vodonepropustna betonova konstrukce je tvo ena hutnym betonem s po adovanou
vodot snosti dle SN EN 206-1 vyztu enym na mez trhlin (od smr§ ovani a hydrata niho
tepla a od zatieni). Jeji sou asti je dany postup betonde s eSenim pracovnich a
dilata nich spar a aktivace (dot sn ni) po dokon eni.

Povlakova hydroizolace je dle SN P 73 0600 vrstva nepropustna pro vodu v kapalném i
tuhém skupenstvi vd sledku hydroizola nich vlastnosti pouitych material a
hydroizola ni celistvosti a spojitosti. Pro nasledné hodnoceni pou itelnosti je t eba rozliSit
povlakové hydroizolace podle spolup sobeni s obalovou konstrukci suterénu.

Povlakova hydroizolace m e byt koncipovana jako nezavisla na konstrukci sut erénu. Je
zav Sena, kotvena, bodov natavena tak, aby nedochazelo k p enosu nap ti z
konstrukce suterénu do hydroizolace. D sledkem nezavislosti je Si eni vody ve spa e
mezi hydroizolaci a stavebni konstrukci. Do této skupiny pat i plastové folie a asfaltové

pasy.

Opakem je hydroizolace celoploSn nebo sektorov spojena s podkladem, obvykle
spolup sobici s betonovou konstrukci. Je t eba upozornit, e spojeni s podkladem nelze
dosahnout natavenim. D sledkem spojeni je p enos deformaci podkladu do hydroizolace,
Si eni vody ve spa e je naopak vylou eno nebo vyrazn omezeno. Pat i sem st rky nebo
folie typu PREPRUFE.

Pro hodnoceni 0 innosti hydroizola ni ochrany rozd Ime hydroizola ni konstrukce do
dvou zékladnich skupin:

1. Vodonepropustna bet. konstrukce pop . se spolup sobici vrstvou
vodonepropustna betonova konstrukce
vodonepropustna betonova konstrukce s povlakovou hydroizolaci celoploSn
spojenou s betonem (st rky, PREPRUFE)
vodonepropustna betonova konstrukce s povlakovou hydroizolaci sektorov
spojenou s betonem
vodonepropustna betonova konstrukce s bentonitem

2. Nespolup sobici povlakova hydroizolace
povlakova hydroizolace s aktivni kontrolou nespolup sobici se stavebni
konstrukci
povlakova hydroizolace nespolup sobici se stavebni konstrukci

U prvni skupiny je moné plynule ,naladit* vihkostni stav vnit niho povrchu obalové
konstrukce (miru t snosti). Lze dokonce p edepsat maximalni rozsah mokrych mist,
p itok jednim mistem nebo jednotkou plochy, podle p itok lze nadimenzovat vykon
erpadel. Samoz ejm je t eba upravovat vihkost vzduchu.

U druhé skupiny vSak jsou jen dva stupn t snosti—t snixte e, pi em stupe te e je
t eba pova ovat za vadu. Dira v povlakové hydroizolaci zp sobi zaplaveni spary mezi
suterénni st nou a povlakem. Suterénni st na bude namahana vodou a povlak bude
zcela zbyte ny (ztracend konstrukce, ztracené penize). Neni-li v konstrukci poviaku
zabudovana mo nost opravy ze strany interiéru, jsou Uvahy o oprav povlaku
nachazejiciho se obvykle na vn jSi stran suterénu (mezi obalovou konstrukci a
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zeminou) bezp edm tné. Hydroizola ni ochrana zahrnujici povlakovou hydroizolaci proto
musi byt navr ena jako t sna s co nejv tSi spolehlivosti.

Mohlo by se zdat, e volba mé& v dy padnout na n kterou kombinaci z prvni skupiny. Je
vSak jeSt teba posoudit monost kontroly funkce. Je spravné funkci p ezkouSet
p inejmenSim p i p edani hotové stavby objednateli. Pokud bude suterén s hydroizolaci
z 1. skupiny pod hladinou podzemni vody v propustném horninovém prost edi, nejspis se
to podai. Po vypnuti erpadel, ktera v pr b hu vystavby sniovala hladinu vody, se
hornina v okoli suterénu zaplavi vodou a t snost hydroizolace se vyzkouSi. Nejasnosti
z stanou v oblasti kolisani hladiny podzemni vody, proto e k p edani stavby nemusi v dy
dojit p i maximalnim stavu hladiny. Pokud bude suterén chran n proti podzemni vod

nezavislym povlakem bez mo nosti opravy a ,p irodni* zkouSka bude mit negativni
vysledek, je povlak ztracen. Konstrukce z prvni skupiny bude moné aktivovat.
Dot s ovat budeme vodonepropustnou betonovou konstrukci, ta je p istupna z interiéru.
Vyu it Ize i povlakovou hydroizola ni konstrukci se zabudovanou mo nosti kontroly.
Nebude sice tak ,nerozbitna“ jako betonova konstrukce, zato umo ni provad t kontrolu
funkce i vr znych stadiich vystavby, dokud budou erpadla v provozu. P i spravne
organizaci kontrol Ize v dy dohledat vinika net snosti asti hydroizolace.

Mnoho staveniS v eské republice se ale nachazi na nepropustnych zeminach, kde p i
pr zkumech asto ani neni nara ena podzemni voda. Zasypy staveb ni jamy jsou obvykle
propustn jSi ne okolni zemina a mohou se naplnit vodou pro sakujici z povrchu. To se
nejspiS do p edéani stavby nestihne a pro hydroizola ni konstrukce z 1. skupiny nebude
mo na ,p irodni“ kontrola. Pak se nejlépe uplatni hydroizola ni konstrukce se
zabudovanymi opat enimi pro kontrolu funce nezavislou na p irodnich podminkéach.
V sou asné arovni poznani jsou takové konstrukce k dispozici v druhé skupin , tedy mezi
hydroizola nimi konstrukcemi zahrnujicimi povlakoveé vrstvy.

Samotna vodonepropustna betonova konstrukce m e byt handicapovana n kterymi
z dalSich vliv prost edi, které je teba eSit vnavrhu suterénu a jeho hydroizola ni
ochrany. Pat i sem p edevsim korozni namahéani, zvlast v souvislosti s vyskytem tzv.
bludnych proud , agresivita vody a okolni zeminy a vyskyt radonu, proti kterému je t eba
chranit vnit ni prost edi.

Vodonepropustny beton, ktery je v kontaktu s vodou je zvodn ly do hloubky cca 70 mm.
Zvodn la vrstva je siln vodiva a proto vyztu do ni zasahujici je siln  ohro ena
anodovou korozi v p ipad vyskytu bludnych proud .

Odolnost betonu proti chemickym vliv m vody a zeminy je obecn niSi ne u material
povlakovych izolaci. Jeji eSeni v materialu betonu m e vy adovat ndro na opat eni.
Pou itelnost samotné betonové konstrukce pro ochranu p ed Sienim radonu je
omezena. Norma SN 73 0610 p ipousti pou it betonovou konstrukci bez trhlin pouz e
pro konstrukci druhé kategorie t snosti.

Doporu uje se po idit realiza ni dokumentaci hydroizola ni konstrukce. Ta musi byt
zpracovana za U asti dodavatele konstrukci, které budou tvo it p ipravenost pro
hydroizola ni konstrukce (je t eba mit p esné informace o pou itych technologiich pa eni,

realnych rovinnostech podklad apod.) a za U asti dodavatele hydroizola ni konstrukce
(navrh musi vychazet z technologického a personalniho vybaveni firmy nebo musi
odhalit, e nelze p i daném vybaveni firmy dosahnout po adované spolehl ivosti).
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4 Navrh a posouzeni systému hydroizola  ni ochrany

Systém hydroizola ni ochrany je teba chapat jako soustavu architektonickych,
konstruk nich a organiza nich opat eni zkombinovanych tak, aby bylo s co nejvyssi
spolehlivosti dosa eno po adované U innosti hydroizola ni ochrany.

Systém hydroizola ni ochrany je t eba eSit ji od faze investi niho zam ru. Nejv tSi vliv
na spolehlivost hydroizola ni ochrany budou mit rozhodnuti o rozsahu a hloubce
suterénu (také lze rozhodnout, e se nebude realizo vat).

Tato kapitola je pom ckou pro porovnani r znych druh hydroizola nich konstrukci jako
sou 4sti systén  hydroizola ni ochrany suterén staveb. Popisuje rozhodujici
architektonickda, konstruk ni a organiza ni opat eni ovliv ujici vyslednou spolehlivost
hydroizola ni konstrukce jako tzv. prvky spolehlivosti. Auto i se domnivaji, e ka dou

hydroizola ni konstrukci Ize popsat zde uvedenym vy tem prvk  spolehlivosti
ohodnocenych podle stupnic. Diky tomu lze vybrat ty konstrukce, které umo uji
spolehliv (na 95 %) splnit zadany po adavek na hydroizola ni G innost.

Na stran 16 je uvedeno 8 r znych hydroizola nich konstrukci skupiny 1 i 2 a v tabulce 3
jsou ohodnoceny jejich prvky spolehlivosti. V tabulkach 4 a 5 je uvedeno, jaké hodnoceni
musi mit prvky spolehlivosti v kombinacich, jejich pot ebu vyvolavaji hydrofyzikalni
namahani a p istupnost konstrukci. Pokud se metodika osv d i, bude publikace
dopl ovana o hodnoceni dalSich hydroizola nich konstrukci. Auto i se domnivaji, e ji

nyni si ale kady m e pomoci této publikace doplnit seznam konstrukci hodnocenych na
stran 16 sam.

Trvanlivost systému hydroizola ni ochrany je dana trvanlivosti nejslabSiho prvku.

Prvky spolehlivosti systému hydroizola ni ochrany vn jSi — mimo hydroizola ni
konstrukci:

vySkova a p dorysna lenitost objektu
p istupnost hydroizola nich konstrukci pro p ipadnou opravu
mo nost upravit hydrofyzikalni namahani

spolehlivost a po et hydroizola nich konstrukci a jejich vzjemné spojeni (nap .
zamezeni Sieni vody ve spae mezi poviakovou hydroizola ni konstrukci a
ploSnou nosnou konstrukci) pop ipad konstrukci dodate n aktivovatelnych
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Prvky spolehlivosti systému hydroizola ni ochrany vnit ni — zabudované v
hydroizola ni konstrukci obsahujici povlakovou hydroizolaci:

I.  kontrola funkce p i p edani hydroizola ni konstrukce
1. orienta ni
2. objektivn naméatkova
3. objektivni ploSna

II.  kontrola funkce kdykoli
1. ne
2. ano

lll. pojist né nebo kontrolované spoje
1. ano
2. ne

IV. mo nost lokalizace poruchy
1. poruchu nelze lokalizovat
2. lze lokalizovat plochu, ve které se nachazi porucha
3. lze lokalizovat bod, kde se nachazi porucha

V. mo nost aktivace hydroizola ni funkce *
1. nelze aktivovat
2. lze aktivovat jednou
3. lze aktivovat opakovan

VI. zavislost spolehlivosti na druhu stavebni jamy **
1. ano
2. ne

VII. zavislost spolehlivosti na eSeni kontaktu dna a st n jamy ***
1. ne
2. ano

VIII. pot eba ochranné vrstvy
1. neni
2. je (viz tabulka 7 podle p edpoklddaného namahani)

IX. vodonepropustnost
1. ne
2. ano

Legenda:

* Aktivaci v oboru hydroizola ni techniky rozumime zvodot sn ni hydroizola ni
konstrukce p edem definovanym zp sobem, pokud mo no jeSt p ed p edanim stavby do
u ivani, pokud se p ikontrole uka e, e je net sna.

** Obvyklé varianty druh stavebni jamy:

otev end jama — svislé izolace se provad ji na st nu suterénu, zp tny spoj (obrazek
5a),
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S | I P
|

Obréazek 5a
pa ena jama — svislé izolace se provad ji na nosny plas hydroizolace p ed realizaci
st n suterénu (obrazek 5b),

|
|
|
—

|
Obrazek 5b

otev ena s ,minivanou” — hydroizolace je ze dna vyta ena na nizkou p izdivku, po
provedeni suterénni st ny je p izdivka ubourana a svisla hydroizolace napojena na
obna enou hydroizolaci (obrazek 5c).

N
w |

T |
o [l | o |
j ‘ j ‘ 4

Obrazek 5¢

*** Obvyklé mo nosti  eSeni kontaktu dna a st n stavebni jamy:
spole ny pokles dna a nosné konstrukce hydroizola niho povlaku (obrazek 6a),

e —

Obréazek 6a
pokles dna jamy v i nosné konstrukci svislého hydroizola niho povlaku (obrazek 6b).

Vi

R e —

|
Obrazek 6b
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P iklady hydroizola nich konstrukci:

1.

jeden péas nebo folie s kontrolou provedeni p ed p edanim povlaku vizualn a jehlou
nebo jiskrovou zkouskou

jeden pas nebo félie s kontrolou provedeni p ed p edanim povlaku vizualn a kontrola
spoj podtlakem (zkuSebni zvony) nebo vice pas mezi sebou ploSn spojenych s
vyst idanymi spoji

jeden pas nebo félie s kontrolou provedeni p ed p edanim povlaku vizualn a kontrola
spoj tlakem (spoj s kontrolnim kanalkem — dvojity svar nebo p eplatovani)

dva pasy nebo folie s kontrolou provedeni p ed p edanim povlaku vizualn a kontrolou
spoj i plochy kdykoli tlakem (Dualdek), p i ur itém konstruk nim uspo adani lze
aktivaci opakovat

5. vodonepropustna betonovéa konstrukce

betonovéa konstrukce, nap . betonem prolévané betonové tvarovky, klasicka el bet.
konstrukce dimenzovana z hlediska pot eb statiky

kombinace 1 + 6 — jeden pas nebo folie s kontrolou provedeni p ed p edanim povlaku
vizualn a kontrola spoj podtlakem (zkuSebni zvony) nebo vice pas mezi sebou
ploSn spojenych s vyst idanymi spoji liniov napojeny na nosnou betonovou
konstrukci

vodonepropustna betonova konstrukce + bentonitova roho

Tabulka 3 — Vy et prvk spolehlivosti vySe uvedenych hydroizola nich konstrukci

| Prvky spolehlivosti P iklady hydroizola nich konstrukci
S 1 2 3 4 5 6 7 8
(©)
stupe kontroly funkce p i p edani 1 2 2 3 1 1 2 1
I konstrukce lzei | Izei | Izei 3* lzei | 1ze | lzei | Izei
3* 3* 3* i3] 3* 3*
I kontrola funkce (t snosti) kdykoliv N N N A N N N N
I pojié’g né nebo kontrolované spoje N A A A A N N A
a spary
v | Mo nost lokalizace poruchy po 1 1 1 2 1 S (I Sl B i 3**
zabudovani
y | Mo nost aktivace hydroizola ni 1 1 1 2-3 3 3 3 3
funkce
zavislost spolehlivosti na druhu A A A A N N N N
VI Stavebnl’ Jé-my *k%k *k%k **k% *k%k
VI zavislost spolehlivos_ti na eSeni A A A A N N N N
kontaktu dna a st n jamy rrk rrk *rk rrk
VIII | pot eba ochranné vrstvy A A A A N N A N
X | vodonepropustnost A A A A A N A A
A =ano, N =ne

* pokud je mo né pou it zatopovou zkousku
** plati a po zati eni konstrukce p isluSnym hydrofyzikalnim namahanim.
*** gpolehlivost Ize dosahnout vhodnym eSenim detailu vodorovna x svisla viz kap 8.3 detaily
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Tabulka 4 — Pot eba prvk spolehlivosti hydroizola nich konstrukci podle h.f. namahani

. Prvky spolehlivosti Hydrofyzikalni namahani podle tab. 1
g A B C D, E F
stupe kontroly funkce p i p edani 1 2 3 1
konstrukce vpipad nejvyssi vpipad nejvyssi
spolehlivost hydr. spolehlivost hydr.
| konstrukce v tab. 3 u konstrukce v tab. 3 u
prvk spolehlivosti IV a prvk spolehlivosti IV a
V tak V avpipad * tak
1 1
Il Kontrola funkce (t snosti) kdykoliv - - - - -
pojiSt né nebo kontrolované spoje a N N A A N
i spary
mo nost lokalizace poruchy po - - - - -
IV | zabudovéani
V mo nost aktivace hydroizola ni funkce - - - - -
zavislost spolehlivosti na druhu A A N N A
VI stavebni jamy
zavislost spolehlivosti na eSeni A A N N A
Vil .
kontaktu dna a st n jamy
VIl | Pot eba ochranné vrstvy A ** A ** A ** A ** A**
IX | vodonepropustnost N A A A N
A=ano, N =ne
* |ze akceptovat nefunk nost kce. do doby ne dojde k lokalizaci poruchy a aktivaci hydroizola ni funkce
** podle typu hydroizola ni konstrukce a namahani viz.
Tabulka 5 — Pot eba prvk spolehlivosti hydroizola nich konstrukci podle p istupnosti
. Prvky spolehlivosti P istupnost dle tab. 2
g Vv P 0 N
Hydrofyzikalni namahani BaF |ABF [CDE |B,CF D, E B,C, F D, E
| stupe kontroly funkce p i - - - - - -
p edani konstrukce
Il Kontrola funkce kdykoliv A* N N N A N A
pojist né nebo N N A A A A A
i kontrolované spoje a
spary
| mo nost lokalizace 1 1 1 2 lépe 3 1 2 lépe
poruchy po zabudovani 3
v mo nost aktivace 1 1 1 2 1 2 léepe
hydroizola ni funkce 3
zavislost spolehlivosti na
vi druhu stavebni jamy -
VI zavislost spolehlivosti na
kontaktu dna a st n jamy
VIl | pot eba ochranné vrstvy - Ax* Ax* A ** A ** A ** A **
IX | vodonepropustnost N N N N N A A

A =ano, N =ne
* obecna vlastnost p istupné konstrukce
** podle namahani viz.

V podminkach zemni vihkosti (oblast A) p istupnost nerozhoduje.
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Navrh hydroizola ni konstrukce pro dané hydrofyzikalni namahani a p istupnost
konstrukce Ize provést kombinaci hodnot z tabulek 3, 4, 5. S tabulkami se pracuje
nasledujicim zp sobem:

1) Ztabulky 4 se vybere sloupec s p isluSnym hydrofyzikalnim namahanim a
pro n jpot ebnymi prvky spolehlivosti, cely sloupec se p enese do
pomocné tabulky 6.

2) Ztabulky 5 se vybere sloupec sp isluSnou p istupnosti konstrukce a pro ni
pot ebnymi prvky spolehlivosti, cely sloupec se op t p enese do pomocné
tabulky 6.

3) V pomocné tabulce 6 se pro ka dy prvek spolehliv osti vybere p isn jSi
hodnota a zapiSe se do sloupce Vysledny po adavek.

4) Vysledny po adavek se porovna s hodnotami v tabu Ice pro jednotlivé
hydroizola ni konstrukce a vyberou se vyhovuijici hydroizola ni konstrukce.

Tabulka 6 — Pomocné tabulka pro kombinace po adovan ych prvk spolehlivosti (Na
ukazku je vypln na pro h.f. namahani B a p istupnost O.)

Prvky spolehlivosti Po adavky na
prvky
spolehlivosti
c _ | =
S HEREE
w— C S o o
TS| 5| 235
El B | Lo
('U N > o
<l a o
Hodnoty ]
| stupe kontroly funkce p i
p edani konstrukce
II | kontrola funkce kdykoliv
I pojist né nebo kontrolované
spoje a spary
mo nost lokalizace poruchy po
V| zabudovani
y | mo nost aktivace hydroizola ni
funkce
Vi zavislost spolehlivosti na druhu
stavebni jAmy
zavislost spolehlivosti na eSeni
VII o
kontaktu dna a st n jamy
VIl | pot eba ochranné vrstvy
IX | vodonepropustnost
Vyhovuijici hydroizola ni konstrukce
dle tab. 3

Pro ov eni vhodnosti kombinaci prvk spolehlivosti byla vytvo ena pom cka, ktera je
voln ke sta eni spolu s textem této publikace na www.at elier-dek.cz.
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4.1. P iklady navrh  systém hydroizola niochrany

P_iklad 1

Zadani:

Rodinny d m, 1PP -t locvi na, zakladova deska, nepropustna zemina — jil, po a davkem
statika je podkladni beton provést p imo na jil.

P istupnost:
Konstrukce |Popis p istupnosti P istupnost dle tab. 2
povlakové | obvodovych
hydroizolace | konstrukci
suterénu
St ny Lze odkopat, na st ny napojeny p i ky 6] 0
Dno Betonova zakladova deska s podlahou, N 0]
povlakova hydroizolace neni p istupna bez
zasahu do nosné konstrukce, nosna
konstrukce je p istupna po odstran ni podlah
O =obtin p istupna, N = nep istupna
U innost: 100%
Spolehlivost: obvykla tj. v p ipad zasahu vySSi moci m e dojit k selhani

riziko neusp chu kryje pojistka, prokazatt snost p i p edani
do u ivani
Hydrofyzikalni namahani: E - tlakova voda nahromad na v zasypech stavebni jamy

eSeni:
Prvky spolehlivosti Var 1 Var 2 Var 3
P P P
c o c o c o
— c — [ — cC
n (@] wn Qa wn @]
VySkova a p dorysnd jednoduchost, A A A A N N
malo prostup , ne dilatace
Uprava p istupnosti hydroizola nich N N N N N N
konstrukci pro opravu
Uprava h.f >
m :% m
© s
c o | c
g oo | 9
&) B )
DalSi hydr. Konstrukce - - - - - -
Alternativy hydroizola ni konstrukce 2,3,12,3, |2,3, 4 * 4* 4*
4,5, 14,5, |4,5,
7,8 /7,8 |7,8
Navr end hydroizola ni konstrukce 2 2 2 4 * 4* 4*

A =ano, N =ne

* Konstrukci 5 - vodonepropustna betonova konstrukce nelze pou it zd vodu nemo nosti prokazani

t snosti p i p edani.
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P iklad 2

Zadani:

Rodinny d m, 1PP - vinny sklipek, zakladova deska, nepropustna zemina — jil,
po adavek statika je podkladni beton provést p imo na jil.

P istupnost:
Konstrukce |Popis p istupnosti P istupnost dle tab. 2
povlakové | obvodovych
hydroizolace | konstrukci
suterénu
St ny Lze odkopat, na st ny napojeny p i ky 6] 0
Dno Betonova zakladova deska, povlakova N 0]
hydroizolace neni p istupna bez zasahu do
nosné konstrukce, na nosné konstrukci stoji
piky
O =obtin p istupna, N = nep istupna
U innost: k zatopeni sklepa m e dojit po 48 h po vypadku erpadla
Spolehlivost: obvykla tj. v p ipad zasahu vySSi moci m e dojit k selhani,

riziko neusp chu kryje pojistka
Hydrofyzikalni namahéani: E - tlakova voda nahromad né& v zasypech stavebni jamy

eSeni:
Prvky spolehlivosti Var 1 Var 2
P >
c o c o
— c — c
n (@] n @]
Vyskova a p dorysna A A A A
jednoduchost, malo prostup , ne
qlilatace , . .
Uprava p istupnosti Uprava | Uprava | Uprava | Uprava
hydroizola nich konstrukci pro na P na P na P na P
opravu
Uprava h.f >
m :g ™
© © o
c
c ‘c QO
o oo
&) B
DalSi hydr. konstrukce - - - -
Navr ena hydroizola ni 6 6 5 5
konstrukce

A =ano, N =ne
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P iklad 3

Zadani:

Bytovy d m, 1PP - gara e, elbet. kce suterénu, navrhova HPV 1m na podlahou 1.PP

P istupnost:
Konstrukce |Popis p istupnosti P istupnost dle tab. 2
poviakové |obvodovych
hydroizolace | konstrukci
suterénu
St ny Milanské st ny, Povlakova hydroizolace je N O
mezi Milanskou st nou a nosnou elbet
st nou, na suterénni na st ny jsou napojeny
piky
Dno Betonova zakladova deska, poviakova N 0]

hydroizolace neni p istupna bez zasahu do
nosné konstrukce, na nosné konstrukci stoji

piky

O =obtin p istupna, N = nep istupna

U innost:
Spolehlivost:

100%

obvykla tj. v p ipad zasahu vySSi moci m e dojit k selhani
riziko neusp chu kryje pojistka, k prov enit snosti

konstrukce m e dojit se zpod

nim tj. a po nastoupéani HPV

na navrhovou hodnotu po dokon eni stavby, investor dr i
dodavateli stavby zadr né na aktivaci hydroizola ni funkce
Hydrofyzikalni namahani: E - tlakova voda nahromad na v zasypech stavebni jamy

eSeni:
Prvky spolehlivosti Var 1 Var 2
> P
c o c o
+— c — c
N (@] n @]
VySkova a p dorysna jednoduchost, A A A A
malo prostup , ne dilatace
Uprava p istupnosti hydroizola nich | Uprava | Gprava N N
konstrukci pro opravu na P na P
Uprava h.f. N N N N
DalSi hydr. konstrukce - - - -
Alternativy hydroizola ni konstrukce | 5,7,8 | 5,7,8 4 4
Navr ena hydroizola ni konstrukce 5 5 4 4

A =ano, N =ne
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5 Dimenze hydroizola nich konstrukci s povlaky

Tabulka 7a — Minimalni dimenze hydroizola nich konstrukci s povlaky z asfaltovych pas
pro nej ast jSi kombinace hydrofyzikalniho namahani a p istupnosti

Minimalni dimenze hydroizola  nich vrstev s povlakovymi izolacemi a po adované
) zkouSky t snosti
g Hydroizola ni Asfaltové pasy Poznamky
konstrukce
(str.16)
1lxpastypuS - GLASTEK 40
modifikovany s SPECIAL MINERAL
kontrolou provedenti - ochrana dle tabulky 8
Ao 1 p ed p edanim
povlaku vizualn a
jehlou nebo jiskrovou .
zkouskou
2xpastypuS - 2 X GLASTEK 40
Fp 2 modifikovany, pasy SPECIAL MINERAL
B, mezi SP:bOU plosn - ochrana dle tabulky 8
o N 2 spojenes )
Cro 5 vyst idanymi spoji Nutné zajistit spolehlivé
eSeni hydroizolace dna
= 2 a st ny p i poklesu dna
C 4 ) ) v ist n stavebni
N .z L s
jamy, dbéat na zvysenou
Do, spolehlivost etapového
Dn 4 ) ) spoje mezi hydroizolaci
Eo, dna a st ny stavebni
Ex jamy.
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Tabulka 7b — Minimélni dimenze hydroizola nich konstrukci s povlaky z hydroizola ni
folie z PVC-P pro nej ast jSi kombinace hydrofyzikalniho namahani a p istupnosti

Minimalni dimenze hydroizola

zkouSky t snosti

nich vrstev s povlakovymi izolacemi a po adované

g Hydroizola ni Foliezm k eného PVC Poznamky
konstrukce
(str.16)
1 x félie PVC-P v tl. min. 1,5
Ao 1 mm
1 x félie PVC-P v tl. min. 1,5
Fp 2 mm
s kontrolou provedeni p ed
Bp. 5 p edanim povlaku vizualn a podkladni a separa ni
on kontrola spoj pod tlakem netkana textilie
(zkuSebni zvony) z polypropylenovych
1 x félie PVC-P v tl. min. 1,5 vldken 500 g/m?, Nutné zajistit
Cro 2 lépe 3 mm FILTEK 500 spolehlivé eSeni
s kontrolou provedeni p ed hydroizola ni félie hydroizolace
p edanim po_vlaku vizualn a Z PVC-P tl. 1.5 mm, dnaast nypi _
kont[ola Spoj pod tlakem ALKORPLAN 35 034 poklesu dna Vo
(zkuSebni zvony) st n stavebni
ochrana dle tabulky 8 jamy, dbat na
= 2 lépe 3 1 x félie PVC-P v tI.,1,5 mm s zvyéent_)u
kontrolou provedeni p ed spolehlivost
p edanim povlaku vizuéln a etapového spoje
kontrola spoj tlakem (spoj s mezi
kontrolnim kanalkem — dvojity hydroizolaci dna
a st ny stavebni
. _ [jamy.
podkladni a separa ni
netkana textilie
Z polypropylenovych
Cn 4 vldken 500 g/m2,
FILTEK 500
. hydroizola ni folie
2 x félile vtl. 1,5 mm Z PVC-P tl. 1,5 mm,
s aktivnim kontrolnim a ALKORPLAN 35 034
aktivovatelnym systémem v .
sektorech drena ni YIO ka’
z plastovych vliaken
900 g/m2,
Do, PETEXDREN S900
EDN 4 hydroizola ni félie
EC,: z PVC-P tl. 1,5 mm,

ALKORPLAN 35 034
ochrana dle tabulky 8
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Tabulka 8 - Ochrana povlakovych hydroizolaci

P iklady ochrany povlakové hydroizolace
alternativy

P iklady namahéni

Vrstva z netkané textilie 500 g/m”

Zesileni povlaku o dalSi plnoploSn natavenou
vrstvu

Vrstva z netkané textilie 300 g/m? + profilovana
félie nebo plocha plastova félie tl. 0,8 mm

Ru n pokladané vrstvy
- Pokladka dla by na podlo kach
Pokladka tepelné izolace
Ru ni provad ni ohrané betonové
mazaniny
Ru ni pokladka zeminy nebo
kameniva

Vrstva z netkané textilie 300 g/m? +
tepeln izola ni vrstva
desky z drcené pry e
desky na bazi d eva

Ochrana p ed drobnou stavebni mechanizaci
(kole ko)

Vrstva z netkané textilie 500 g/m?+
tepeln izola ni vrstva
plastova folie tl. 0,8 mm
desky z drcené pry e
desky na bazi d eva

Provad ni vyztu e podél svislé hydroizolace

Vrstva z netkané textilie 500 g/m? +
ru n provad na betonovid mazanina

Ukladani zeminy nebo ndsyp mechanizaci
dol5t

Vrstva z netkané textilie 500 g/m* +
ru n provad na betonova mazanina
desky z drcené pry e
desky na bazi d eva

Provad ni vyztu e nad hydroizolaci

Vrstva z netkané textilie 500 g/m* +
tepeln izola ni vrstva tl. min. 200 mm
desky z drcené pry e
desky na bazi d eva
profilovand~ nebo plocha plastova
folie tl. 0,8 mm a desky na bazi d eva
p izdivka

Strojni hutn ni zasyp podél svislé
hydroizolace

* Pozor na p ekro eni dlouhodobého dovoleného namahani profilované folie a zatla ovani folie do

hydroizolace.

K ochran mohou byt pou ity vrstvy, které v konstrukci plni dalSi funkce, tepeln
drena ni, hydroakumula ni atd.

izola ni,

Doporu uje se vdob tvorby rozpo tu spodni stavby znat termin realizace hydroizola ni
vrstvy, aby se do rozpo tu zahrnuly néaklady na p ipadna opat eni proti nep iznivym
vliv. m po asi (vyh ivané stany apod.). Na po asi je t eba reagovat i vyb rem material
nap . penetrace.
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6 Mo nosti kontroly funkce p i p edani
hydroizola ni konstrukce z povlak

Kontrola spoj a plochy povlakové hydroizolace se provadi na vodorovnych &stech
hydroizolace po provedeni ochrannych vrstev a na svislych astech hydroizolace po
provedeni vyztu e nosnych obvodovych konstrukci.

Vysledky vSech provedenych zkouSek se doporu uje zaznamenat v protokolech.
Protokoly maji tvo it sou ast p edavacich doklad .

6.1. Orienta ni kontrola

6.1.1. Prohlidka

Spoj
Prohlidka se provadi po celé délce spoj p i em se posuzuje:

- tvar a jednotnost pr b hu svaru,
- zp sob zavéle kovani spoje,
- souosost a rovinnost hrany p esahu s okolnim povrchem félie v mist svaru,

- vruby a ryhy ve sva eném spoji.

Poznamka:
Vruby a povrchové ryhy jsou p ipustné pouze do hloubky 10 % tlous ky félie, a to v
omezeném rozsahu. Maji-li v t8i rozsah, musi se opravit p eplatovanim p idavnym
kusem folie.

Plochy

Pro snadn jSi vizualni kontrolu celistvosti plochy féliové hydroizolace je vyhodné
vyu it hydroizola ni folii, ktera se sklada ze dvou r zn barevnych vrstev. V p ipad ,
e na vn jSim povrchu félie prosvita barva folie z vnit niho povrchu, je nutno misto
opravit.

6.1.2. Jiskrova zkouSka

Jiskrové zkousSka spo iva v ta eni elektrody s nap tim mezi 30 kV a 40 kV rychlosti
asi 10 m/min t sn nad povlakem. V mist poruchy p eskakuji mezi elektrodou a
podkladem (zemi) jiskry, které jsou indikovany opticky a akusticky. Pr kaznost
zkousky zavisi na kvalit uzemn ni podkladu pod hydroizolaci.

6.1.3. ZkousSka jehlou

ZkousSka jehlou spo iva vtaeni kovového hrotu po spoji. ZkousSkou je mono
mechanicky ov it spojitost a mechanickou pevnost provedeného spoje.

6.2. Objektivni namatkova kontrola
6.2.1. Podtlakova zkouska zvony

ZkouSkat snosti spoj i plochy se provadi p ikladanim pr hledného zvonu na
zkousSenou oblast hydroizolace. Zvon je p ipojen hadici k vakuovému erpadiu
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s manometrem. B hem zkousky se vytvo i uvnit zvonu podtlak cca 0,02 MPa.
Dosa eny podtlak by m | byt konstantni po dobu 10 s.

Pro indikaci p ipadnych net snosti se na povrch hydroizolace nanasi indika ni
kapalina (obvykle roztok saponatu ve vod ). V mist p ipadnych net snosti vzniknou
vindika ni kapalin vzduchové bubliny.

Pokud se &adné bubliny p i zkouSce netvo i a dosa eny podtlak ve zvonu je po dobu
10s konstantni, je zkouSené& oblast pova ovana zat snou.

6.2.2. Tlakova zkouSkat snosti Spoj

Spoje musi byt dvojité nebo p eplatované. ZkouSka je vhodna pro povilaky
z hydroizola nich folii. ZkouSka p etlakem se smi provad t nejd ive 1 hodinu po
provedeni vlastniho svaru. Oba konce zkouSeného Useku spoje se uzav ou vhodnym
zp sobem (svar, stav ci kleSt a pod.). Zaizenim sjehlou a manometrem se
zkuSebniho kanalek nafoukne vzduchem. ZkuSebni tlak by m | byt pizp soben
teplot folie a okoli a typu materidlu sva ované félie. Zavislost mezi zkuSebnim
tlakem a teplotou materiélu je patrna z obrazku 7.
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Obrazek 7 — Zavislost zkuSebniho tlaku na teplot povrchu materialu

Po nafouknuti kanalku nasleduje zhruba p timinutova p estavka (je nutnd pro
dotvarovani spoje a vyrovnani teploty zkuSebniho vzduchu s okolim). Pak se po
zkuSebni dob , kterd je stanovena na 10 minut, sleduje stalost zkuSebniho tlaku.
Vysledky zkousSky se posuzuji jako kladné, pokud pokles zkuSebniho tlaku neni v tSi
ne 10 %. Potom se konec spoje vzdalen jSi od zkuSebniho za izeni otev e a zjisti
se, zda zkuSebni tlak klesne na nulu. Tim se ov i, e je spoj pr chodny. Je t eba se
vyhnout zkouseni félii tlakem vzduchu s teplotou vyssi ne +60 C.

6.3. Objektivni ploSna kontrola
6.3.1. Vakuové zkouSkyt snostispoj a plochy

ZkousSka je vhodné pro hydroizola ni konstrukce ze dvou hydroizola nich povlak
obvykle folii z PVC-P propojenych do sektor .
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ZkousSka se provadi pomoci vyv vy a m ici soupravy opat ené uzaviracim ventilem
a manometrem s d lenim max. 0,01 bar.

Vakuova kontrola se smi provad t nejd ive 1 hodinu po provedeni spoj horkovzdus-
nym sva ovanim a nejd ive 24 hodin po provedeni spoj pomoci THF.

ZkouSeny sektor se vysava na hodnotu 20% atmosférického tlaku a niSi. B hem
vysavani se uzaviranim ventilu postupn kontroluje zm na tlaku. Po ustaleni
podtlaku se ventil uzav e a p istroj vypne.

ZkouSeny sektor je mo no prohlasit zat sny pokud po uplynuti 10 minut od uzav eni
ventilu dojde k ustaleni podtlaku a celkovy nar st tlaku v sektoru neni po uplynuti 10
minut v tSi ne 20% dosa eného podtlaku.

P ed vlastnim zkouSenim sektoru se doporu uje provést orienta ni kontrolu
provedeni hydroizola ni konstrukce. T snost sektoru se vakuov ov i nejprve
s jednou kontrolni trubici a poté v etn vSech trubic a rozvodnych hadic.

Vakuovou zkouskou Ize rovn na ji dokon ené a p edané hydroizolaci lokalizovat
plochu (sektor) ve které se nachazi net snost zp sobena dalSi vystavbou.

6.3.2. Zatopova zkouska

Zatopovou zkouskou lze za ur itych podminek pouit pro ov eni t snosti celé
hydroizola ni konstrukce (spoje, plocha, detaily). Kontrola t snosti zatopovou
zkouSkou spo iva v zaplaveni hydroizolace vodou a kontrole, zda nedochazi
k pronikani vody do chran ného prostoru nebo pojistn -hydroizola niho systému.

Vodorovné a sklonité plochy se obdobn jako st echy zkouSi tak, e se ohrani i
zkouSena plocha a p islusna sekce se zaplavi obarvenou vodou. VySka vrstvy vody
zavisi na p edpokladaném hydrofyzikalnim naméahani zkouSené hydroizolace a
anosnosti nosnych konstrukci (viz tabulka 1). Pro namahani B se doporu uje
minimalni tlou$ ka vrstvy vody 20 mm. Pro namahani D a E by tlouS ka vrstvy vody
m la odpovidat navrhovému tlaku vody na hydroizolaci. Pro naméahéani A, C a F se
zatopova zkouska nevyu iva.

Kontrolu t snosti povlakové hydroizolace st n a dna spodni stavby ma smysl
provad t p i hydrofyzikadlnim naméhani D a E (viz tabulka 1). V oblasti E tj. obvykle
v nepropustnych zeminach lze p i svahované stavebni jam zaplavit vodou prostor
mezi hydroizolaci a zeminou. Vyska vrstvy vody by m la odpovidat ndvrhovému
tlaku vody na hydroizolaci V oblasti D lze zatopovou zkouSku provést prostym
vypnutim erpadel sni ujicich hladinu podzemni vody po dobu v ystavby. Pozor na to,
e aktualni hladina podzemni vody po vypnuti erpadel nemusi byt shodna
s navrhovou hladinou spodni vody a ast hydroizolace nebude vyzkousena.

Zatopové zkousky p edstavuji pom rn komplikovany proces kontroly t snosti
hydroizolace. Vzhledem k rizik m, ktera hrozi v pr b hu jejich provad ni,
doporu ujeme tento zp sob kontroly pou ivat jen v nutnych p ipadech.

Rizika p i provad ni zatopovych zkouSek jsou p edevsim nasleduijici:

p eti eni nosnych konstrukci nebo ,vyplavani“ objektu ,
poskozeni t snosti odpadniho potrubi p i vypoust ni st echy.
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7 Hydroizola ni vrstva z asfaltovych pas

7.1. Pou itelnost - dovolené zati eni poviak

Izola ni povlak ma byt vystaven pouze silam kolmym k jeho povrchu, které maiji byt
rovnom rn rozlo eny. Nap ti v tlaku nema u asfaltovych povlak z modifikovanych
pds pekro it 0,5 MPa pi teplot do 20C. V podminkach gravita ni vody se
dodr eni uvedenych zasad doporu uje.

Hydroizola ni povlaky z modifikovanych asfaltovych pds nemaji byt trvale vystaveny
teplot vySSine 40T.

7.2. Konstruk ni a materialové eSeni, p iklady vyrobk

Povlakové hydroizolace z asfaltovych pas se vytva eji z jednoho i vice asfaltovych
pas . V povlacich z vice pas musi byt pasy mezi sebou celoplosn sva eny. Na
vodorovnych plochach se p ipojeni k podkladu realizuje bodovym natavenim. Slou i
k fixaci povlak pi realizaci. V odd vodn nych p ipadech je moné od nataveni
upustit. Na svislych plochach je nezbytné provést p ipojeni asfaltovych pas

k podkladu. eli se tim jejich sesouvani vlastni vahou, proti sesunuti p i zasypavani
a hutn ni zasyp stavebni jAmy nebo p i betondai. P ipojeni k podkladu se provadi
bodovym natavenim nebo kotvenim prvniho asfaltového pasu. V p ipad bodového
nataveni je nezbytné stavebni konstrukce jako podklad pro asfaltové pasy
penetrovat.

V komplikovanych p ipadech (sloité tvary zakladovych konstrukci, nep iznivé
klimatické podminky v dob realizace) je t eba v projektu a rozpo tu po itat s jednim
pasem navic proti po tu pro dané hydrofyzikalni namahani.

7.3. Detaily

V této kapitole jsou uvedeny zasady eSeni vybranych konstruk nich detail s
hydroizolaci z asfaltovych pas . Kapitola navazuje na monografi KUTNAR -
Hydroizolace spodni stavby.
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7.3.1. P echod vodorovné na svislou

VooV oV VW

L)
/ il WL /S
Obrazek 8 — P iklad etapového spoje, kdy je hydroizolace provad na na

nosnou konstrukci z vn jSi strany
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Z minerdlnich vlaken

7
7000 "
i

2 1'5; o
975\ Y]
)
o)
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Obrazek 9 — P iklad etapoveho spoje, kdy je hydroizolace provad na na

upravené pa eni stavebni jamy nebo nosny pl&S izola niho
povlaku
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Pasy se zvodorovné plochy na svislou vytahuji p es ndb hovy klin zm kkého
materialu nap . klin z mineralnich viaken. Na velikosti klinu a pr ta nosti asfaltovych
pas zAavisi velikost dovoleného pohybu svislé a vodorovné plochy. P edpokladané
dilata ni pohyby stanovuje projektant.

7.3.2. Prostupy hydroizola ni vrstvou v oblastech

hydrofyzikalniho namahani A, B, C.
V podminkach zemni vihkosti a prosakujici vody se napojeni izolace na prostupy
obvykle provadi opracovanim izola niho povlaku kolem prostupujici konstrukce.
Ukon eni folie na prostupujici konstrukci se zajisti nerezovou stahovaci objimkou —
viz obr 10.

stahovaci objimka

o i
PU tmel \'\ |l
L T, \ 0

7 d

Obrazek 10 — Prostup hydroizolaci v oblasti A, B, C
V p ipad snahy dosahnout vySSi spolehlivosti ut sn ni lze pou it princip chrani ky a

sev eni hydroizola niho povlaku mezi pevnou a volnou p irubu abnalogicky jako na
obrazku 13.
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7.4. Technologické postupy

Podrobneé technologickeé postupy pro realizaci hydroizolace z asfaltovych pas jsou
uvedeny v p iru ce ASFALTOVE PASY ELASTEK a GLASTEK — Monta ni navo d.
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8 Hydroizola ni vrstva z PVC-P folii

8.1. Pou itelnost - dovolené zati eni povlak

V prost edi tlakové vody ma byt hydroizolace vystavena pouze silam kolmym k
povrchu, které maji byt rovnhom rn rozlo eny. Nap ti v zakladové spa e nema u
féliovych hydroizolaci p ekro it 5 MPa p i teplot do 20C, pokud vyrobce nestanovi
jinak. Foliové hydroizolace na bazim k eného PVC nemaji byt trvale vystaveny
teplot vySSine 40CT.

Hydroizola ni povlak nesmi byt v a&dném p ipad namahan smykovymi silami.

8.2. Detaily

V této kapitole jsou uvedeny zasady eSeni vybranych konstruk nich detail s
hydroizolaci z PVC-P folie. Kapitola navazuje na monografi KUTNAR -
Hydroizolace spodni stavby.

8.2.1. P echod vodorovné a svislé hydroizolace na podkladni
konstrukci v podminkach tlakové vody

Po provedeni obou vrstev hydroizolace a zakryti souvrstvi ochrannou textilii se do
kouta vklada nap . p i ez z p nového polystyrenu objem. hm. 15kg/m?. Toto eSeni
umo uje posun vodorovné izolace v i svislé cca o0 20 mm.

Sektory z ploqhy (p.i realizaci systému) se vytahuji na paici st ny min. 1500 mm.
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Obrazek 11 — P iklad etapového spoje, kdy je hydroizolace provad na na
upraveneé pa eni stavebni jamy nebo nosny plas izola niho
povlaku
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8.2.2. Prostupy izolacemi v oblastech hydrofyzikaln  iho

namahani A, B, C
V podminkach zemni vihkosti a prosakujici vody se napojeni izolace na prostupy
obvykle provadi opracovanim izola niho povlaku kolem prostupujici konstrukce.

Ukon eni folie na prostupujici konstrukci se zajisti nerezovou stahovaci objimkou —
viz obr 12.

e

Odvodonénd drendzni vrstva zabrafiujic
hromadéni vody u spoje past

/

Stahovaci paska

PU

tmel

4

} Prostupujici potrubi
| teplota média do 60°C

€SS 8 8 8 O 0 O
3

100

N_PU péna

0

- /
Obrazek 12 — Prostup izolaci v oblasti A, B, C

8.2.3. Prostupy izolacemi v oblastech hydrofyzikaln  iho
namahani D, E

V oblastech hydrofyzikalniho namahani D, E se napojeni izolace na prostupy obvykle
provadi sev enim izola niho povlaku mezi pevnou a volnou p irubu chrani ky
z korozivzdorné oceli. K ut sn ni spary mezi chrani kou a prostupujici konstrukci se
pou ivaji r zné systémy. Volba systému t sn ni zavisi na materialu chrani ky a
potrubi, na teplot vedeného média, na sklonu potrubi v i stavebni konstrukci a na
pr m ru potrubi a chrani ky. Osv d ily se teplem smrstitelné objimky, nafukovaci
vaky, svirané pry ové segmenty.
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Zasady pro eSeniprostup s chrani kou:
VSechny ocelové p iruby maji tlous ku 10 mm a min. Si ku 120 mm.

Ocelové prvky jsou zkorozivzdroné oceli, pop. strvanlivou
korozivzdornou ochranou.

Svary p iruby musi byt vodot sné.

Sroubované spoje musi byt vodot sné (vodot sn piva ena pouzdra
kolem zavit ).

Vpipad , e jsou pevné p iruby ztvrzeného plastu (obvykle PE nebo
PVC), voli se jejich tlous ka nejmén 15 mm.
Srouby min. M12 v osovych vzdalenostech max. 150 mm.

VSechny styky hydroizola niho povlaku s p irubou jsou podtmeleny PU
tmelem.

Volna p iruba m e byt sestavena z vice dil , mezera mezi nimi nesmi

p ekro it 2 mm.
Mezi p irubami nesmi byt sev en spoj hydroizolace.

Maximalni povrchova teplota prostupujici konstrukce nesmi p ekro it 60<C.

120

min. M 12

[ ]

min. 20

S S I
TR,

I I Nafukovaci vak RDDS
[
| |

Teplem smrititelna objimka LTEC
...... L

I
I
I
|
S S PPy S D D VUV VUN PRSP PUUPPUDY APPUIPPUNp PP

Obrazek 13 — Prostup izolaci v podminkéach tlakové vody, p iklad ut sn ni
prostupu - kombinace systém LTEC a RDDS
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8.2.4. Prostup vyztu e hydroizolaci v oblastech hyd rofyzikalniho
namahani D, E.

Napojeni vyztue prochézejici Grovni izolace se eSi pomoci ocelové desky

s p irubou na kterou je vyztu nava ena — viz obrazek14.

7, FSU trel
Vodotés’rf? své’

Obrazek 14 — Napojeni vyztu e prochazejici urovni i zolace v podminkéach tlakové
vody.
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8.3. Hydroizola ni konstrukce z PVC-P f6lii s mo nosti
kontroly a aktivace
8.3.1. Princip eSeni

Hydroizola ni konstrukce se sklddé ze dvou folii sva enych mezi sebou do sektor |,
jejich plocha a tvar zavisi na lenitosti izolované asti a nap ti v zakladové spa e.
Mezi foliemi je drena ni vlo ka. Drena ni vio ka me  zi féliemi musi umo nit bezpe né
a rychlé odsati vzduchu ze vSech asti sektoru a transport t snici latky. Do sektor
se osadi kontrolni trubice, pomoci nich a hadic se propoji prostor mezi foliemi
zpravidla s interierem. Trubicemi se provadi vakuova kontrola vodot snosti plochy a
spoj hydroizola niho povlaku.

Hydroizola ni konstrukce je sev ena mezi dv tuhé stavebni konstrukce.

SEKTOR A ? SEKTOR B
0, 60 . |50,
1 { 11 1
6_* o cm\

[f ofof o+ of o oF o I—o—vﬂ—o\o + of of of of of of of o oF oF o
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+0+0L__H
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[ +0o +0 +0 +0 +t0 +0 +0 +0 +0 +O0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +O0 +0 +0 N6 0 0 ¥ ]
1

Efo fo +
.

L 60 130 30 20
A1 7 71 Z—
Obrazek 15 — Detail spoje sektor
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flexibilni hadice

kontrolni frubice

PETEXDREN 900 ALKORPLAN 35 034
drenazni viozka

Obrazek 16 — Napojeni trubic na interier

Kontrola se realizuje obvykle bezprost edn po provedeni sektoru a opakovan po
zakryti hydroizolace ochrannymi vrstvami (vodorovna) nebo po provedeni vyztu e
(svisla). Trubice se vyus uji sdruen zvice sektor v krabicich p i vnit nim povrchu
konstrukce. V p ipad hydroizola nich defekt z trubic vadnych sektor vytéka voda.
Vadny sektor Ize ut snit vtla enim t snici latky trubicemi mezi félie a aktivovat tak
hydroizola ni funkci.

Pro realizaci je nezbytné zpracovat podrobnou vyrobni dokumentaci.

Kontrolni body (trubice) se k povrchu stavebni konstrukce vyvadi pomoci flexibilnich
tlakovych hadic min. 0,9 MPa a vnit niho pr m ru 15 mm. Hadice musi byt vedeny
tak, aby nedoslo k jejich zlomeni v ohybech (min. polom r ini 100 mm). Hadice se
vedou vdy p imo po povrchu hydroizola ni folie. Hadice se fixuji k podkladu
féliovymi pasky po 500 mm.

Z vodorovné hydroizolace se hadice z kontrolnich bod sdru uji do krabic osazenych
pokud mo no v obvodovych st nach nebo do Sachtic osazenych v zakladové desce.
Kontrolni trubice ze svislé izolace se sdru uji do krabic osazenych v obvodovych
st nach.

Flexibilni hadice se ukon i hadi nikem (obvykle % x 20M) a zatkou. U zatky se na
hadici p ipevni Stitek s vyra enymi identifika nimi Gdaji o p isluSnosti k danému
kontrolnimu bodu ( islo sektoru / islo kontrolniho bodu v sektoru).

A do staticky bezpe ného zabudovani hydroizolace, resp. konstrukce objektu by se

hladina podzemni vody m la udrovat erpanim ze studen nejmén 300 mm pod
nejni e polo enym mistem stavebni jamy.
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8.3.2. Diagnostikaat sn nihydroizola niho povlaku ze 2 félii

K poruseni hydroizola niho povlaku nej ast ji dochdzi pi provad ni vyztue a
betonovani, p i realizaci dodate nych konstrukci a nebo v d sledku neo ekavaného
sedani objektu. V pipad poruchy pouze jedné vrstvy hydroizola niho poviaku
vytéka z trubice p isluSejici k porusenému sektoru voda. DoSlo-li k poruSeni obou
vrstev povlakové izolace v systému, vytékd voda také kolem kontrolnich trubic,
dalSimi prostupy, p ipadn pracovnimi sparami. V prvnim pipad je moné po
vyhodnoceni situace p istoupit pouze k uzav eni kontrolni trubice. V druhém p ipad
je t eba poruSeny sektor ut snit.

Vadny sektor je monot snit vypln nim prostoru mezi féliemi t snicim roztokem.

Pro kady p ipad je t eba zpracovat technologicky postup aktivace, a to v zavislosti
na velikosti a rozsahu poruSeni, stavu kontrolnich trubic, dimenzi nosnych konstrukci,
anosnosti a typu horninového prost edi. Je t eba pamatovat na zati eni konstrukci
(stavby) injekta nim tlakem.

Spot eba t sniciho roztoku musi pro drenani vioku z PETEXDRE N S900 init

minimaln 4,5 | na m? aktivovaného vodorovného sektoru a 9 | na m? aktivovaného
svislého sektoru.
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9 Vyu iti hydroizolaci pro ochranu staveb proti
radonu z podlo i

9.1. Postup p i navrhu ochrany objektu proti radonu z
podlo i

Hydroizola ni vrstvy z asfaltovych pas nebo plastovych félii jsou schopny zarove

p sobit jako bariéra proti pronikani radonu z podloi do objekt . P i navrhu
radonovych opat eni doporu ujeme uplat ovat nasledujici postup:

1) posoudit hydrofyzikalni expozici,

2) navrhnout hydroizolaci, vy eSit konstruk ni detaily,

3) zvolit material, ktery Ize opracovat do kvalitni a trvanlivé hydroizolace v etn

prostup ,

4) posoudit, zda bude navrena hydroizolace sta it jako ochrana proti radonu,
pop ipad doplnit dalSi vrstvu nebo konstruk ni opat eni.

NaSe zkuSenosti ukazuji, e opa ny postup (navrh protiradonové izolace, ktera bude
zarove slouit jako hydroizolace) asto vede k problém m s vihnutim suterénu.
Vyb r materialu pro izola ni vrstvu se vtakovém p ipad toti idi podle udavané
hodnoty jeho sou initele difize radonu, a ne podle schopnosti materialu byt
opracovan s dostate nou hydroizola ni bezpe nosti (zvlast ve spojich a
prostupech) nebo pi zjiSt ni nizkého radonového indexu pozemku je zvolen
nekvalitni hydroizola ni material.

Tabulka 9 — Vypo tové hodnoty sou initele difize radonu hydroizola nich material

hydroizola ni materialy ze |[sou initel difaze radonu D
sortimentu DEKTRADE [m2.s™]

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 1,9. 10

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 1,4.10™

ALKORPLAN 35 034 1,8.10™

9.2. Pom cka pro rychly navrh protiradonové izolace
z vyrobk ELASTEK, GLASTEK a ALKOR

Tabulky plati pro nepodsklepené objekty s pobytovymi prostory na terénu.

Tabulky vychazi z SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlo i.

P i navrhu tabulek byla uva ovana hodnota vym ny vzduchu 0,3 h

Pi pouiti tabulek je t eba respektovat ustanoveni SN 73 0601 o dalSich
konstruk nich opat enich p i vysokém radonovém indexu stavby - viz. poznamka,
p ipadn je-li pod stavbou vytvo ena drena ni vrstva o vysoké propustnosti, nebo je-
li sou asti kontaktni konstrukce podlahové vytap ni.

Pozn.: Pokud hodnota koncentrace radonu p i vysokém radonovém indexu
stavby p esadhne nasledujici hodnoty, musi byt dle SN 73 0601 protiradonova
izolace kombinovana sdalSim opatenim. Nap. jsou moné kombinace
protiradonové izolace s ventila nim systémem podloi, s ventila ni vrstvou v
kontaktni konstrukci nebo s izola nim podla im:

pro zeminy s nizkou propustnosti ................. 200 kBg/m?,
pro zeminy se st edni propustnosti ............... 140 kBg/m?,
pro zeminy s vysokou propustnosti ................ 60 kBg/m®.
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Tabulka 10 — ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- asfaltovy SBS modifikovany pas tl. 4 mm s vlo kou z polyesterové roho e a
S mineralnim posypem

210 kBg/m? a vy3&i — pro zeminy s vysokou propustnosti

radonovy index stavby po et pas
c Nizky 1 pas
— St edni 1 pas
g vysoky — v rozsahu
« _ |100-550 kBg/m?® — pro zeminy s nizkou propustnosti 1 pas
© @ 70 - 380 kBg/m® — pro zeminy se st edni propustnosti
%v 30 - 160 kBg/m® — pro zeminy s vysokou propustnosti
S 600 kBg/m? a vy3&i — pro zeminy s nizkou propustnosti
S 390 kBq/mz a vy§§| — pro zeminy se st edni propustnost[ 2 pasy*
" 170 kBg/m® a vySSi — pro zeminy s vysokou propustnosti
Nizky 1 pés
g ; St edni 1 péas
o 2 | Vvysoky — v rozsahu
o £ ~[100 - 680 kBg/m?® — pro zeminy s nizkou propustnosti 1 pés
82 &|70 - 470 kBg/m® — pro zeminy se st edni propustnosti
f‘é _g 2730 - 200 kBg/m?® — pro zeminy s vysokou propustnosti
IS
(O ~—
=% |690 kBg/m® a vy3si — pro zeminy s nizkou propustnosti
o ’g 480 kBg/m?® a vy3i — pro zeminy se st edni propustnosti 2 pasy*
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Tabulka 11 - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
— asfaltovy SBS modifikovany pas tl. 4 mm svlokou ze sklen né tkaniny a
S mineralnim posypem

radonovy index stavby po et pas
e Nizky 1 pas
“ St edni 1 pas
¥ vysoky — v rozsahu
«~ _ |100-820 kBg/m?® — pro zeminy s nizkou propustnosti
© E 70 - 570 kBg/m® — pro zeminy se st edni propustnosti 1 pas
é < | 30 - 240 kBg/m® — pro zeminy s vysokou propustnosti
>
S 830 kBq/m3 a vySSi — pro zeminy s nizkou propustnosti
S 580 kBq/m3 a vysSSi — pro zeminy se st edni propustnosti
« 250 kBq/m3 a vySSi — pro zeminy s vysokou propustnosti 2 pasy*
Nizky 1 pas
St edni 1 pas

vysoky — v rozsahu

100 - 1020 kBg/m? — pro zeminy s nizkou propustnosti
70 - 710 kBg/m® — pro zeminy se st edni propustnosti 1 pés

30 - 300 kBg/m?® — pro zeminy s vysokou propustnosti

objekt)

1030 kBg/m?® a vy$8i — pro zeminy s nizkou propustnosti
720 kBg/m?® a vy$8i — pro zeminy se st edni propustnosti
310 kBg/m? a vy3si — pro zeminy s vysokou propustnosti

sv tlavyska 3,1 ma
vySSi (administrativni

2 pasy*

* plati i pro kombinaci pAs GLASTEK 40 + ELASTEK 40
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Tabulka 12 - ALKORPLAN 35034
— homogenni folie zm k eného PVC

radonovy index stavby tl. félie
Nizky 1,0 mm
St edni 1,0 mm
E vysoky — v rozsahu
w 100 - 110 kBg/m® — pro zeminy s nizkou propustnosti
T} 70 - 75 kBg/m® — pro zeminy se st edni propustnosti 1,0 mm
(QV
©
8 '2120-170 kBg/m?® — pro zeminy s nizkou propustnosti
2 % 80 - 120 kBg/m?® — pro zeminy se st edni propustnosti 1,5mm
o £[30- 40 kBg/m® — pro zeminy s vysokou propustnosti
s 180 - 230 kBg/m® — pro zeminy s nizkou propustnosti
130 -160 kBg/m?® — pro zeminy se st edni propustnosti
45 - 70 kBg/m® — pro zeminy s vysokou propustnosti 2,0 mm
Nizky 1,0 mm
St edni 1,0 mm
2 [vysoky — v rozsahu
2 % 100 - 130 kBg/m® — pro zeminy s nizkou propustnosti
© 5|70 - 90 kBg/m® — pro zeminy se st edni propustnosti 1,0 mm
E \2 30 - 40 kBg/m?® — pro zeminy s vysokou propustnosti
o 2
S ©(140-210 kBg/m?® — pro zeminy s nizkou propustnosti
X @ {100 -140 kBg/m® — pro zeminy se st edni propustnosti 1,5mm
\; é 45 - 60 kBg/m?® — pro zeminy s vysokou propustnosti
= 5
2 < 220 - 290 kBg/m?® — pro zeminy s nizkou propustnosti
150 -200 kBg/m?® — pro zeminy se st edni propustnosti
65 - 85 kBg/m® — pro zeminy s vysokou propustnosti 2,0 mm
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10 Sni ovani hydrofyzikalniho namahani spodni
stavby nad hladinou podzemni vody

10.1. Terminologie

V kapitole 10 je pouita terminologie, ktera vychazi z SN 75 0140 Vodni
hospoda stvi - Nazvoslovi hydromelioraci a DIN 4095 Dranung zum Schutz baulicher
Anlagen. N které terminy jsou uvedeny ni e.

Drend: zp sob podzemniho odvodn ni soustavou drén s drena nimi objekty.

Drén: ast drena niho systému, ktera gravita n odvod uje p ilehlé prost edi a vodu
odvadi k recipientu

Drenani filtr:  propustny poérovity material, ktery zcela nebo aste n obklopuje
drené ni potrubi ulo ené na dn drenani ryhy. Jeho U elem je omezit vyplavovani
jemnych astic zeminy z bezprost edniho okoli, chranit drenani potrubi p ed
zanasenim slou eninami eleza a dale sni uje vstupni odpor do trub kového drénu a
tim zvySuje jeho hydraulickou U innost. Drenani filtry se d li na objemové a
obalové. Objemové filtry I1ze charakterizovat jejich objemem v drena ni ryze. Obalové
filtry tvo i souvisly obal potrubi.

Drena ni Sachtice: drenani objekt umo ujici soutok n kolika svodnych drén ,
kontrolu funkce drena e, p ekonani vyskovych terénnich rozdil , udr bu dren& niho
systému a zpravidla i sedimentaci vyplavenych aste ek

Obvodova drena: souhrnné ozna eni pro kombinaci odvod ovacich opat eni podél
suterénnich st n a liniovych zakladovych konstrukci, zpravidla sestavajici ze svislé
drena ni vrstvy, separa ni vrstvy, zasypu stavebni jamy, drénu v etn drena nich
Sachtic, hydroizolace a drena ni vyust

Recipient: vodni Utvar, do kterého se vyus uji vody nebo odpadni vody.

10.2. Drena jako prost edek pro upravu hydrofyzikalniho
manahani a pro zvysSeni spolehlivosti hydroizola ni
ochrany

Pro pot eby této publikace drena chapeme jako konstruk ni opat eni, které zajisti
trvale funk ni odvodn ni horninového prost edi p ilehlého k chran nym podzemnim
stavebnim konstrukcim tak, e voda voln stéka po svislych nebo sklonitych
plochach ani by se hromadila a namahala konstrukce tlakem.

Drena se uplatni p edevsim v p ipadech, kdy je objekt zasazen do nepropustného
horninového prost edi. V takovych p ipadech m e dochéazet v zasypu stavebni jamy
k hromad ni vody, ktera tlakem p sobi na stavebni konstrukce. Takové podminky se
vyskytuji na velkém mno stvi staveniS v eské republice.

Takeé v propustnych zeminach nad hladinou podzemni vody se mohou vyskytnout
nepropustné vrstvy bu p irodniho p vodu nebo pochazejici ze stavebni innosti, na
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kterych se m e lokaln hromadit voda. | vt chto p ipadech se uplatni n které
drena ni konstrukce.
Naopak v podminkach podzemni vody v propustnych zeminach (oblast
hydrofyzikaIniho naméhéni E) se dren4 neu ivid. Dre nd by byla neekonomickym
eSenim s adou technickych rizik, zejména v:
mno stvi vody odvad né do recipientu,
trvanlivosti drende vzhledem Kkriziku transportu jemnych aste ek do
drena e a jejimu zanaseni,
ovlivn ni horninového prost edi a nosnych konstrukci objektu odplavovanim
aste ek zeminy,
zm nach re imu podzemni vody pro okolni pozemky a loka lity atd.

Pokud je drena navrena a provedena tak, aby se da la udret funk ni po celou
dobu existence objektu, Ize dimenzovat hydroizola ni ochranu té asti objektu, kde
se projevi U inky drena e na hydrofyzikalni namahani B nebo C. Vyhodn jSi je vSak
navrhnout hydroizolaci proti tlakové vod a zajistit tak vysoce spolehlivou
hydroizola ni ochranu objektu. Investor bude mit jistotu, e jeho objekt je chran n i
p ed p ipadnym kratkodobym zahlcenim drenae nap iklad pi iSt ni zanesenych
asti drena e.

Dren& se navrhuje u novostaveb i stavajicich stave b jako sou &st hydroizola ni
ochrany. DalSim p ipadem byva vyuiti drendi pro sanovani podzemnich  asti
objekt , kde je poruSeny nebo doily hydroizola ni systém, nebo v p ipadech, kdy
bylo podcen no hydrofyzikalni namahani anebo doSlo v pr b hu ivotnosti objektu
ke zm n hydrofyzikalniho namahani.

Upozorn ni: Drend m e pozitivn , ale i negativn , ovlivnit §i eni radonu
z podlo i.
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10.3. Zasady snienip itok vody do zasypu stavebni jamy
Opat eni vedouci k uprav hydrofyzikalniho namahani doporu ujeme eSit v co

konstrukcim. P ehled obvyklych zdoj vody prosakujici do zasyp stavebni jamy je
na obrazku 17. P ehled konstrukci vhodnych k zachyceni jednotlivych zdroj vpody
je na obrazku 18.

Obrazek 17 — Zdroje vody

Legenda k obrazku 17:

1 povrchova voda p itékajici k objektu z okolnich pozemk , strani, svah a

komunikaci

2 sraky dopadnutych do bezprost edniho okoli objektu

3 srakova voda zachycena a stékajici po st nach p edm tného objektu

4 srakova voda ze st echy objektu, v p ipad skupiny objekt je t eba po itat
s vodou ze vSech objekt
voda p itékajici k objektut sn pod povrchem terénu p dnim prost edi
podpovrchova voda pronikajici st nami vykopove jamy
podpovrchova voda pronikajici do jamy zakladovou sparou

~N O O
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Obrazek 18 — Zachyceni vody

Vodu z oblasti 1,2,3,4,5 se sna ime zachytit ji n a povrchu terénu nebot sn pod
nim a izen odvést mimo prostor stavby. Proti Si eni vody z oblasti 1 k objektu se
realizuji povrchové sb rné laby, drendni t lesa, ryhy nebo terénni valy a st ny.
Povrchovou vodu zt sné blizkosti objektu (oblast 2) a vodu zachycenou fasadou
objektu (oblast 3) a svedenou na povrch terénu u objektu je t eba zachytit vhodnou
nepropustnou Upravou povrchu terénu a odvést spadovanim povrchu sm rem od
objektu a odvodn nim. Voda ze st echy objektu (oblast 4) se zachyti a odvede
b nym zp sobem,tj. nap . laby a svody. Svody museji byt zatust ny do kanalizace.
Nep ipustné je zaust ni a odvodn ni lab k zakladovym konstrukcim objektu nebo
do drena e, a to i po dobu vystavby objektu.

Voda Siici se vrstvami m Ice pod terénem (oblast 5) se zachyti prvni Urovni
drenae.

Vodu, kterou se nepoda i zachytit na povrchu a vodu, ktera se Si i zeminou (oblast 6
a 7) pak musi zachytit obvodova drena. Zasadam navrhu a provad ni obvodoveé
drené e se podrobn ji v nuje kapitola 10.5.

Pro odvodn ni vodorovnych zakladovych konstrukci (oblast 7) se navrhuje plosna
drena. Odvedeni vody z ploSné drende se m e realizovat napojenim na drén
v obvodové drena i, kdy kapacita drénu musi byt dos tate na pro odvedeni vody od
suterénnich st n i vodorovnych zakladovych konstrukci, nebo samostatnymi drény
vedenymi k recipientu. K pou iti ploSné drenae se musi vyjad it statik, v ur itych
geologickych podminkach stavenist neni mo né. PloSna drena také m e zvysit
naroky na dimenzovani ochrany proti pronikani radonu z podlo i.
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Tabulka 13 - P itok vody na st nu v zavislosti na propustnosti podlo i

Koeficient filtrace P 3dpokladany P itok
Druh p dy K vody, suterénni st na
[m/s] vySky do 6 m
[I/'s bm]
Velmi slab propustné p dy <1.10° < 0,05
Slab propustné p dy 1.10%°a 1.10° 0,05 -0,10
Propustné p dy 1.10°a 1.10°3 0,11 -0,30
Siln propustné p dy >1.103 0,31-0,50

10.4. Odvodn ni terénu u objektu

T snost povrchové Upravy terénu u st ny objektu (obvykle okapového chodniku)
zavisi na Si ce a Uprav p ipadnych spar. Pro povrchové Upravy s velkym podilem
spar je vhodné volit v tSim spad od objektu. Vodu z povrchovych Uprav neni vhodné
vypoust t p imo na navazujici terén, vtomto p ipad hrozi vsakovani vody do mén
konsolidovanych zasyp stavebni jamy. Ukon eni provadime nap iklad vhodn
eSenym odvod ovacim labkem.

o 0 0 0 0 o 0o 0 o0 0 o 00 0
0O o0 0 0
0 0 0 0 _ 0 odvedeni srazkové

0 0 :
0 ;0 vody od objektu
4 a
< 4

\ 4%
a A
<
. PO
4 <
1 A »
<

Sg% %h
3&2 $$Z

=
a

v 4

Obrazek 19 — Pohyb vody zeminou V zavislosti na povrchove Gprav terénu u soklu
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Tabulka 14 - Sou initel odtoku vody z plochy

Sou initel odtoku C dle SN 75 6760 v zavislosti
Povrchova Uprava na sklonu povrchu
[C - pom r mezi odtékajici a vsakujici vodoul]
do 1° 1=5° had 5°
Asfaltové  nebo - betonoye 07 08 0.9
plochy, dla by se zalivkou spar
Dla by s piskovymi sparami 0,5 0,6 0,7
Upravené St rkoveé plochy 0,3 0,4 0,5
Zatravn né plochy 0,05 0,1 0,15

Nevy adujeme-li poch znou Upravu bezprost edn po obvodu objektu, nabizi se
nap . provedeni vnit n odvodn ného St rkového zasypu.

600

kamenivo

desky XPS

123233 IDAFIDY
' ——
= ) '
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Obrézek 20 — Uprava terénu u soklu s odvodn nym 3t rkovym nasypem

10.5. Obvodova drena

10.5.1. Definice a popis funkce

Obvodova drena musi zajistit rychlé odvedeni vody ze spary mezi objektem a
p iléhajicim prost edim d ive, ne za ne voda p sobit na stavebni konstrukci tlakem.
Z tohoto d vodu se podél suterénnich st n provede svisl4 drenéni vrstva, ktera
vodu p itékajici k objektu svede k pat st ny. Zde se provede obvodovy drén ve
spadu, ktery ma za ukol odvést vodu z obvodu stavby k recipientu, ani by sevn m
kdekoliv vytvo il ne adouci tlak vody na stavebni konstrukci. Obvo dovy drén se
sklada z nasypu kameniva a drena ni trubky, ktera s lou i pro mo nost proplachovani
drénu.
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Drena ni prvky systému se od zeminy odd Iuji separa ni vrstvou.

Svisla drendni vrstva m e byt vytvo ena nap . profilovanou plastovou folii,
nasypem propustného kameniva, drend nim betonem, pe rforovanymi deskami
tepelné izolace apod. Separa ni vrstva se zpravidla provadi z textilie.

Pro spravny navrh drena e je pot eba znat mno stvi vody z oblasti 1-7 (obrazek 15).
Na zaklad t chto vstupnich (daj se navrhnou jednotlivé prvky drenae
s odpovidajici kapacitou pro odvod vody.

10.5.2. Obecné zasady pro navrh a provedeni obvodov € drenae

1. Navrh drend e musi v dy vychazet z podrobného pr zkumu lokality, znalosti
p itok vody v jednotlivych oblastech a hydraulickych vypo t

2. Maximalni mo na vySka hladiny vody v drénu je 0,2 m nad dnem trubky.

Z toho vyplyva poloha vodorovné hydroizolace, ktera musi byt v dy alespo

0,2 m nad Urovni dna drena ni trubky. V opa ném p ipad musi byt navr ena

do odpovidajici vysky tlakova hydroizolace.

Minimalni pr m r dren& niho potrubi je DN 100.

Drena musi byt propustna pro vodu a odolna proti zanaSeni aste kami

zeminy.

Maximalni dovolena rychlost vody v dren& nim pot rubi je 0,25 m/s.

Maximalni vzdalenost mezi isticimi Sachtami je 50 m, pokud neni stanoveno

jinak (nap .v p ipadech nestandardniho spadu potrubi, vysoké rychlosti vody

proudici v potrubi apod.).

7. P evedeni vody z drena nich vrstev do drénu musi byt provedeno beztlakov .
Vhodné je eSeni nap iklad p edavaci vrstvou z mineralniho kameniva
v tlous ce alespo 0,3 m.

8. Drén se vede podél venkovni hrany stavebnich konstrukci.

9. P dorys drénu kopiruje p dorys objektu.

10.Obvodova drend musi obejit vSechny vodou zasa ené st ny.

11.P i nepravidelném tvaru zaklad je p ipustny v tSi odstup od hrany zakladu.

12.V &dném p ipad nesmi byt horni hrana potrubi nad drovni vodorovné
hydroizolace.

13.Drena ni ryha nesmi byt provedena v oblasti zem iny, kde dochazi k p enosu
zati eni od objektu. Ve vyjime nych p ipadech to m e znamenat vedeni
drénu ve v tSi vzdalenosti od zakladové konstrukce.

14.V mistech zm ny sm ru vedeni drénu musi byt osazena kontrolni Sachta o
pr m runejmén 300mm.

15.P edavaci Sachta musi mit pr m r alespo 1000 mm a musi byt pr lezna.

16.P i pouiti textilii musi byt jejich p esahy alespo 200 mm. P i menSich
p esazich se doporu uje textilie ve vzajemnych p esazich sva it.

17.Sb rna potrubi v obvodové drenai museji mit podélny s klon alespo 0,5 %
sm rem K recipientu.

18.V p ipad , e neni zajiSt no St ni drénu, musi byt jeho minimalni spad 1%.

19.Spad drénu by m | co nejvice respektovat spad terénu.

20.Drén musi byt ulo en v dy na stabilni podklad s provedenym spadem.

21.Prvni vrstva zasypu na potrubi musi byt provad na ru n , aby nedoSlo
k poSkozeni potrubi.

22.Hydroizolace suterénnich st n se vytahuje do vysky alespo 300 mm nad
arove upraveného terénu.

23.Vpipad , e je z p edavaci jimky voda p e erpavana do recipientu, je
nezbytné osadit v ni plovdkovy spina , ktery sepne erpadlo a vodu za ne

how

o0
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vy erpavat tehdy, kdy je hladina vody v jimce 30 cm pod nejni Sim bodem
nejni Siho drena niho sou adu napojeného do jimky. Doporu uje se osadit 2

erpadla (hlavni a zalo ni) a jejich provozuschopnos t pravideln kontrolovat.

10.5.3. Jednoduché p ipady

Ziskani informaci pro optimalni navrh systému hydroizola ni ochrany v etn spravné
drena e je technicky i finan n naro né. Proto pro tzv. jednoduché p ipady p ipravili
auto i publikace nie uvedené zjednoduSené zasady navrhu obvodové drenae
suterénu.

Za jednoduchy p ipad je pova ovana nova stavba (tj. stavba, u které bylo rozhodnuto
0 z izeni drena e p ed zahajenim stavby) nebo stara stavba (tj. stavba, u které bylo
rozhodnuto o z izeni drené e po dokon eni objektu) s 1 podzemnim podlaim b né
konstruk ni vySky provedenym v celém p dorysném rozsahu nadzemnich pater
objektu, ktera spl uje podminky uvedené v tabulce 15.

Tabulka 15 — Definice jednoduchého p ipadu pro navrh obvodové drené e

hloubka nejni Si zékladové spary objektu | do 3,5 m
pod Urovni terénu

délka vedeni drénu mezi nejvyS8Sim a | do 60 m
nejni Sim mistem

celkové zatieni na plochu p iléhajici k | do 10 kN/m?
objektu

plocha suterénnich st n ve styku|do 150 m?
s horninovym a p dnim prost edim

zastav na plocha do 200 m?
podzemni voda neni agresivni ani mineralizovana
geologické podminky jednoduché ve smyslu SN 73 1001

(Zakladova p da se vrozsahu stavebniho
objektu podstatn nem ni, jednotlivé vrstvy maji
p iblin stalou mocnost a jsou vodorovn nebo
tém vodorovn uloeny. Podzemni voda ve
smyslu SN 73 0600 neovliv uje uspo adani
objekt a navrh jejich konstrukce).

realizace hydroizola ni vrstvy na st nu suterénu

Zasady navrhu obvodové drena e pro jednoduchy p ipad stavby:

Dren& ni systém ma pravouhlé uspo &dani a po obvodu kopiruje chran ny objekt.
Obvodovy drén by m | byt ulo en nejvySe 1 m od st ny objektu.

Vyklenky Si ky do 2 m Ize povaovat za sou ast st ny, pokud nejsou na navodni
stran .

K zajist ni spolehlivé ochrany by hloubka ulo eni systému m la minimaln odpovidat
arovni vodorovné hydroizolace, v lepSim p ipad by m la zasahovat pod jeji urove .
V mistech zm ny sm ru drénu se navrhuji kontrolni Sachtice.

P ed odvedenim nashromad né vody do recipientu nebo kanalizace se umis uji
kalové jimky se zp tnou klapkou. Jimky sloui k tdrb  a kontrole drénu a umo  uji
jeho ist ni tlakovym drena nim hydro isti em.
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Obrazek 21 — P iklad geometrického uspo adani obvodové drena e

Plosné vertikalni drény kolem suterénnich st n se navrhuji tak, aby bezpe n
odvedly o ekdvané mno stvi vody (viz tabulka 13) z horninovéh o prost edi do
liniového drénu. Namahani suterénni st ny nesmi byt vysSi ne je odpovidajici
dimenze hydroizola ni vrstvy.

Vzorové eSeni obvodove drena e je na obrazcich 22 a 23.
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Obrazek 22 —vzorovy p i ny ez obvodovou drena i
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Obrazek 23 — vzorovy detail paty obvodové drenae (hydroizolace je zakreslena
schématicky)

10.5.4. Prvky obvodové drena e
isla odpovidaji ozna eni na obrazcich 22 a 23.

1., 2. a 3. Povrchové odvodn ni

V okoli objektu je provedeno izené odvodn ni p ilehlych ploch, které jsou
vyspadovany sm rem od objektu. Podél obvodovych st n je provedena betonova
Uprava se spadem od objektu. Voda je odvad na povrchov Kk recipientu.

4. Hutn ny nepropustny zasyp

Zasyp stavebni jamy ma mit co nejv tSi nepropustnost pro vodu, aby bylo omezeno
mno stvi vsakujici se vody, pop . p itékajici do spary mezi objektem a p ilehlym
prost edim.

Vyjimku tvo i m |ké propustné vrstvy pod betonovymi deskami, které je chrani proti
poSkozeni mrazem. Tyto vrstvy je t eba odvodnit do recipientu.

5. Separa ni vrstva

Separa ni vrstva je provedena z netkané textilie z polypropylenovych viaken o
plosné hmotnosti 300 g/m2 (nap . FILTEK 300). V p esazich o Si ce 10 cm je textilie
bodov sva ena. Separa ni vrstva je umist na do kontaktu zemniho t lesa se
svislou drena ni vrstvou a zasypem kameniva kolem d rena niho potrubi. Separa ni
vrstva kon i 150 mm pod drovni terénu spole n sdrenani vrstvou. Funkce
separa ni vrstvy spo iva v omezeni transportu jemnych aste ek zeminy do drénu a
do svislé drendni vrstvy. | vp ipad , e dojde kzaneseni textilie, je zajiSt na
ochrana objektu proti vod .
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Nejv t§i mno stvi zeminy se do drenae dostane vpr b hu jejiho provad ni. Je
t eba dbat na istotu zabudovavanych prvk , zamezit vydrolovani zeminy do
nezakrytych St rkovych nasyp a zajistit spojitost ochrannych textilii.

Pro b né zeminy nad HPV plati, e tlak v hloubce 3 m je na vodorovn uloeny
plosny prvek a 600 kN/m 2, na svisle ulo eny prvek cca 30 kN/m 2.

Tabulka 16 - Doporu ené zakladni charakteristiky textilii pro ochranu drén

Technicky Charakteristicka Propustnost vody Ta nost [%]
parametr velikost pr  liny 090 |kolmo k rovin  VIH50 |podélna/p i na
[mm] [m.s™ SN EN ISO 10319
SN EN ISO 12 956 SN EN ISO 11058 (806125)
(806143) (806141)
. 100 a 50/
Obvyklé hodnoty 0,05a 0,1 0,1a 2 60 a 30

6. Svisla drend ni vrstva

Sloui pro co nejrychlejSi odvedeni vody p itékajici do spary mezi objektem a
p ilehlym prost edim k drena nimu potrubi.

Od horninového a p dniho prost edi je odd lena separa ni vrstvou.

Svisla drenani vrstva je zavedena do kameniva nad drenanim potrubim, im je
zajist no beztlakové p edani vody do potrubi. Svisl4 drena ni vrstva je ukon ena
150 mm pod drovni terénu tak, aby bylo vylou eno p ivad ni povrchové vody nebo
vody z fasady do obvodové drené e.

P ehled material vhodnych pro svislou drena ni vrstvu je v tabulce 17.

Tabulka 17 — Nejpou ivan |Si typy svislych drena nich vrstev

Svisla drena ni vrstva Qrienta  ni propustnost vody v Pevnost v tlaku
rovin vyrobku p igradientu 0,1 [kN/m?]
[.Lm™s™] (podélnd/p i na)
T id né kamenivo (dopln né 100 - 200
filtra ni textilii), 0,3-0,005

mezerovity beton

Geom ie, nap . Petexdren 0,02

S900 (p i zati eni 100 kPa) 1,4/3,5

Nopova folie tl. 8 mm, nap .

DEKDREN G8, DEKDREN 5,2

S8 50 - 80
vyjime n
a 120

Nopova folie tl. 20 mm,

nap . DEKDREN T20 10,0

Nopova folie DEKDREN S8 je vyrdb na s integrovanou filtra ni textilii na stran
nop . Klade se nopy k zemin . Profilované félie bez integrované textilie se kladou
nopy na hydroizolaci. Od zeminy i hydroizolace se odd luji textilii.
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U nopovych félii existuje riziko zatla ovani do hydroizolace nebo do
tepeln izola nich a ochrannych vrstev, a to jak vd sledku p sobeni tlaku zeminy tak
i vd sledku hutn ni okolni zeminy. Proto se profilované folie doporu uje pou ivat do
hloubky 3 m pod terénem. Drenani vrstvu z nopové folie je t eba chranit p ed
poSkozenim p i hutn ni zasypu. Doporu uji se desky desky z aglomerovaného d eva
nebo desky z tuhych plast nebo pry e, v zavislosti na postupu vystavby se po u iji
jako ztracené nebo jako p enosné.

7. Hydroizolace
Hydroizolace se navrhne podle kapitol 4 a 5.

8.Drena ni potrubi

Je provedeno z plastove tvarované perforované flexibilni trubky z PVC DN 100.
Trubka ma otvory po celém svém obvodu o velikosti 1,3 mm.. Minimalni plocha
otvor ininab ny metr trubky 25 cm 2. Dno potrubi je v hloubce 20 cm pod rovinou
vodorovné hydroizolace nebo ni e (dle podélného spa du). Délka vedeni potrubi mezi
nejvyssim a nejni Sim mistem je 20 m. Proud ni vody v potrubi je nestacionarni.
Potrubi slou i pro rychly odvod vody sm rem k recipientu a p ipadnému pro ist ni
drénu.

Dren& ni potrubi se navrhuje zr zn perforovanych trubek a tvarovek z plast
(PVC-U, HDPE a dalSi). RozliSuji se trubky pro b né pou iti k drena im (dodavaji
se nej ast ji vkotou ich) a trubky s velkou pevnosti vtlaku a razu pro drende
ulo ené v hloubkach v tSich ne 2,5 m (jedna se nej ast ji oty ové trubky).

Podle zp sobu perforace trubky se b n rozliSuji ty i typy trubek. Jejich pouiti je
uvedeno v tabulce . 18.

Tabulka 18 — Nej ast |Si typy drené niho potrubi a oblasti jejich pouiit i

Typ perforace Typ perforace
drend ni Nej ast jSi pou iti drena ni trubky [Nej ast jSi pou iti
trubky
Velmi slab P_ropustnep dy .
. Siln propustne
propustné p dy o dy

Propustné p dy
Siln propustné
p dy

Slab propustné
p dy

Nejmensi vnit ni pr m r potrubi je podle DIN 4095 100 mm.

Vyb r drena niho potrubi se podle DIN 4095 idi velikosti p itoku vody na st nu (viz
tabulka 13). Maximalni délky potrubi v uzav eném drena nim systému pro r zné DN
potrubi jsou uvedeny v tabulce 19. V p ipad pot eby delSich potrubi je nutné drén
d lit kontrolnimi Sachticemi.
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Tabulkal9 - Volba DN drena niho potrubi

Max. délka potrubi pro r zné druhy p dy [m]

Drena ni . , , Velmi

potrubi velmi  ~ malo|Malo Propustné p dy | propustné
propustné p dy propustné p dy o dy

DN 100 50 25 10 5

DN 125 100 50 20 10

DN 160 200 100 30 20

DN 200 300 150 60 30

9. Podkladni beton
Je proveden v tlous ce alespo 100 mm pod dnem drena niho potrubi a v §i ce
alespo 600 mm. Tim je zajiSt n pracovni prostor pro provad ni hydroizolace
suterénnich st n a drena e. Beton musi mit pevnost odpovidajici al espo B10 (C8).
P i ny spad betonové mazaniny je 3%, podélny spad je 0,5 %. Ve dn betonové
mazaniny je provedena ryha pro uloeni drendniho p otrubi. Vyznam betonové
mazaniny spo iva zejmeéna v:
- vytvo eni stabilniho podkladu pro dren& ni potrubi a jeho zasyp,

odvodu vody sm rem k recipientu,

spolehlivém vytvo eni definovaného spadu drénu,

zpevn ni dna stavebni jamy pro pohyb pracovnik ve stavebnijam

omezeni rizik zaneseni drénu zeminou zvlast p i provad ni.

10. Kamenivo nad drena nim potrubim

Je provedeno vtlous ce alespo 300 mm nad drenéanim potrubim z kameniva
frakce 16-32 bez prachovych astic, které by mohly zbyte n zanaSet drena ni
potrubi. Tato vrstva slou i pro beztlakové p edani vody ze zemniho t lesa a svislé
drenéani vrstvy do potrubi a zarove zabra uje jeho pohybu tlakem vody. Rovn
slou i pro pohyb vody sm rem k recipientu. Po it4 se se zaplavenim kameniva.

10.5.5. Kontrolni a istici Sachtice

Kontrolni Sachtice z plastovych prefabrikat jsou osazeny v mistech zm ny sm ru
vedeni drende. Maji pr m r 300 mm. Sloui pro kontrolu drené niho potrubi.
Vzdalenost mezi nimi nep ekra uje 50 m. V nejni Sim mist drenae je osazena
pr lezna istici Sachtice z betonovych skrui o pr m ru 1000 mm, ktera sloui pro
sb r vody zdrenanich sou ad a ma kalovy prostor pro zachyceni jemnych
aste ek zeminy. Nazyva se p edavaci jimka. Voda je ztéto jimky odvad na do
recipientu.
P iklad rozmist ni Sachtic je uveden na obrazku 22.
Drena ni Sachtice se z izuji na styku t i a vice drén a v mist nahlé zm ny jejich
sm ru a sklonu. Maximalni vzdalenost mezi dv mi Sachticemi nesmi p esahnout 50
m.
RozliSujeme drena ni Sachtice istici a kontrolni. Doporu uje se navrhovat vSechny
Sachtice v systému istici. Zfinan nich d vod je moné istici Sachtice st idat
s kontrolnimi tak, aby byla kada v tev drenae p istupna z istici Sachtice.
Jako posledni drena ni Sachtice se doporu uje pouiti istici Sachtice nebo kontrolni
Sachtice s kalovym prostorem. P ed odvedenim drena nich vod do kanalizace nebo
recipientu se osazuje zp tna klapka. Klapka chrani drena p ed vniknutim vn jSi
vody a v neposledni ad také p ed hlodavci a oboj ivelniky.
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1. istici Sachtice
istici Sachtice se navrhuji jako pr lezné betonové skru ové jimky. Sloui k st ni
drena niho potrubi tlakovou vodou a ke sb ru jilovych astic proSlych textilii.
Sachtice se sklada z manipula ni &sti a ze vstupni &sti. Vstupni &st se ukon uje
p echodovym konusem. Vstup se obvykle eSi stupadly vidlicovymi, kapsovymi i
eb ikovymi. VySkov ma byt jejich vzajemna osova vzdalenost nejmén 250 mm a
nejvyse 350 mm.
Vstupni otvory jsou vybaveny kruhovymi poklopy, které musi byt bezpe né proti
vysunuti jedoucimi vozidly. Na mistech, kde dopravni prost edky nemaji p istup,
mohou byt poklopy tvercové s panty, o rozm rech minimaln 600 x 600 mm.
Minimalni vstupni otvor kruhovych poklop je kruh o pr m ru 600 mm. Poklopy
nesmi tvo it p eka ku v komunika nich plochach (nejvyssi p ipustna odchylka m e
byt — 5 mm pod okolni trove a + 0 mm nad okolni Grove ).
Minimalni sv tly p dorysny rozm r manipula ni asti kruhové Sachtice je 1000 mm
nebo obdélnikové 800 mm x 1000 mm.
Dno vtokovych trubek musi byt ve vySce 50 mm nade dnem odtokové trubky. Dno
isticich Sachtic musi le et nejmén 300 mm pode dnem odtokoveé trubky.
Stupadla a poklopy musi byt z material odolavajicich korozi nebo z materidl
opat enych protikorozni ochranou.

2. Kontrolni Sachtice

Kontrolni Sachtice se nej ast ji navrhuji jako plastové o vnit nim pr m ru cca 300
mm a slou i ke kontrole funkce drenae. Jejich pou iti se doporu uje pro hloubky
dren& niho potrubi max. do 3 m.

Sachtice se vyrab ji bez lapa e splavenin nebo pro mista p ed napojenim do
kanalizace slapa em splavenin. Pro zvySeni stability byvaji plastové Sachtice
dodavany s dvojitym dnem, které je mono vyplnit piskem nebo podobnym
materidlem. Sachtice byva dale opat ena t emi odbo kami a krytem Sachty s aretaci.

57



8G

Obrazek 24 — P iklad istici Sachtice, p iklady kontrolni Sachtice bez/s kalovym prostorem
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10.5.6. Likvidace vody z drena e

Voda odvedend soustavou trubkovych drén se hromadi v kalovém prostoru posledni
drena ni Sachtice, odkud ji odvadime od objektu. Vo dy z drena nich systém ne adime
mezi vody odpadni (Zakon 254/2001 Sb. Ovodach a o zm n n kterych zakon ).
Zp soby likvidace drena nich vod mohou byt nasleduijici :

1. Odvod do kanalizace

Drenani vodu Ize na zaklad povoleni p isluSnych organ odvad t do deS ové nebo
jednotné kanalizace. Do oddilné splasSkové kanalizace ji nelze odvad t, proto e na e uje
splasky a tim sniuje 4 innost iSt nina istirn odpadnich vod.

V p ipravné fazi provad ciho projektu je nejd ive pot eba zajistit vyjad eni spravce
kanaliza ni sit , do které chceme drenani vodu napojit. U n j si vy &dame situaci
vedeni kanaliza niho adu v blizkosti odvod ovaného pozemku v etn kanaliza nich
Sachet.

2. Odvod do recipientu

K vypoust ni drena nich vod do recipientu je nutné vyjad eni vodopravniho U adu dle
ustanoveni 8§ 18 zdkona 254/2001 o vodach, jeliko zam r m e ovlivnit vodni pom ry.
Je pot eba zaslat adost o vyjad eni dle ji zmin ného ustanoveni spole n s technickym
popisem zam ru, 2 kopiemi situace a stanoviskem p islusného podniku povodi. Je nutné
zohlednit, e tato voda je malo okysli ena a tudi by ve velkém mno stvi mohla p ipadn
negativn ovlivnit vodu v toku (tyka se p edevSim malych vodnich tok ). Nelze také
zanedbat chemické slo eni vody, ktera vzemin m e navazat slou eniny a prvky
v koncentraci znemo ujici jeji vypust ni do toku.

Drenani vyust se navrhuji pokud mo no kolmo na osu recipientu a zasadn ne proti
sm ru toku vody. Musi byt nejmén 200 mm nade dnem recipientu nebo 300 mm tam,
kde hrozi silné zanaseni, avSak v dy nad hladinou 2 10denniho pr toku vody u tok se
setrvalym pr tokem.

3. Odvod vsakovanim

Drenani vodu je mo né odvad t vsakovanim. Drena se ve v tSin p ipad navrhuje
v podminkach nizké propustnosti podloi v bezprost ednim okoli objektu. Podobné
hydrogeologické pom ry se obvykle vyskytuji na celém p ilehlém pozemku. Proto
v takovych p ipadech neni mo né tento zp sob likvidace doporu it.

V p izniv jSich geologickych podminkach a v nejniSi  asti svaitého terénu je pak
vytvo ena jimka s hloubkou miniméln o 0,50 m v t8i ne je hloubka ulo eni drenae.
Jimka je vypln na kamenivem. Pot ebnou velikost jimky je moné ur it orienta nim
vypo tem podle vzorce:

Q=08.k.S
kde Q ... jimaci schopnost jimky v m®s
S ... plocha dna jimky v m?

k ... koeficient filtrace nejmén propustné vrstvy
mezi jimkou a HPV
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Sni ovani hydrofyzikalniho naméahéani spodni stavby n ad hladinou podzemni vody

Obrazek 25 — Vsakovaci jimka

K zabran ni nadm rného zanasSeni jimky doporu ujeme kamenivo separovat od okolni
zeminy vhodnou textilii.

4. Odvod do podzemnich vod a na terén

K vypoust ni drenanich vod do vod podzemnich a na terén je nutné vyjad eni
vodopravniho U adu dle ustanoveni § 18 zdkona 254/2001 o vodach, jeliko zam rm e
ovlivnit vodni pom ry. Je pot eba zaslat adost o vyjad eni dle ji zmin neho ustanoveni
spole n s technickym popisem zam ru, 2 kopiemi situace a stanoviskem p islusného
podniku povodi. Tyto zp soby likvidace drenanich vod nedoporu ujeme navrhovat,
stanovisko vodopravniho U adu byva ve v tSin p ipad zaporné.

10.5.7. Udr ba drena e

K zajist ni bezproblémové funkce drenaniho systému je pot eba kontrolovat jeho
pr chodnost (miniméln 1x za rok) a v pravidelnych intervalech proplachovat drena ni
potrubi. Tim se odstrani jemné zemité astice, které do systému vniknou p es filtra ni
textilii.

K iSt ni drenanich trubek sloui drenani hydro isti e. St ni je provad no pomoci
vodniho paprsku tryskajiciho pod vysokym tlakem za specialnich proplachovacich hlavic.
Tento zp sob iSt ni pln nahrazuje ru ni a mechanické st ni. Provozni kapalinou je
istd, chemicky neaktivni voda bez pevnych mechanickych p imisenin. K ist ni siln

zanesenych trubek se pouiva sm Sovaci pistole pro St ni sm si voda + pisek.
Zdrojem tlakové vody je hydrant, cisternovy v z nebo vodni tok.
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Sokl fasady

11 Sokl fasady

Styk st ny sterénem je jednou z nejvice namahanych asti stavby. P sobi zde p ima
sra kova voda, odst ikujici sra kova voda, snih, slune ni z& eni, mraz i mechanické
zati eni. Je-li st na budovy v kontaktu s chodnikem, hrozi navic zati eni soklu roztokem
soli. Na tuto 4&st stavby jsou zarove kladeny zna né estetické naroky.

Pro ochranu zdiva a povrchovych Uprav je zasadni volba vysky ukon eni soklové Gpravy
nad terénem. Obvykla hodnota 300 mm m e byt vn kterych p ipadech nedostate na a
vySku ukon eni Upravy je t eba volit s ohledem na konkrétni podminky - sn hova oblast,
mo nost skluzu sn hu ze st echy, sm r a intenzita v tru atd.

Existuje ada zp sob ukon eni hydroizolace v mist soklu. Jejich vyb r mimo jiné
souvisi s architektonickym eSenim fasady objektu a s pou itym typem hydroizola ce.
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Izolace spodni stavby

Pou ita literatura:

Normy a p edpisy:

- SN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni (2000)

- SN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni
(2000)

- ON 73 0606 Hydroizolace staveb — 1zolace asfaltové - Navrhovani a provad ni (1988)

- ON 73 0607 Hydroizolace staveb — Izolace z m k eného polyvinylchloridu a pryi —
Navrhovani a provad ni (1988)

- SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlo i ( 2000)

- p edpis VDD — ABC der Bitumen-Bahnen - Technische Regeln (1991)

- DIN 4095 Dranung zum Schutz baulicher Anlagen (1990)

Odborné publikace:
- KUTNAR — HYDROIZOLACE SPODNIi STAVBY
Monografie — Praha (2000)
- KUTNAR — KATALOG
Hydroizola ni systémy staveb z asfaltovych pas - Praha (1997)
- KUTNAR — KATALOG
Hydroizola ni systémy staveb z félii z m k eného PVC — Praha (1997)

Firemni materialy:

- ALKORPLAN - Hydroizolace spodni stavby — Mont& ni ndvod, DEKTRADE a.s. (leden
2005)

- Asfaltové pasy — GLASTEK, ELASTEK — Mont& ni navo d, DEKTRADE a.s. ( ervenec
2005)
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O DEKTRADE a.s. 2009. V3echna prava vyhrazena.

ELASTEK, GLASTEK, DUALDEK, DEKDREN jsou registrované ochranné znamky.

Smyslem daj

obsaenych vtomto vytisku je poskytnout informace odpovidajici

sou asnym technickym znalostem. Je t eba p islusSnym zp sobem respektovat ochranna
prava vyrobc . Z této dokumentace nelze odvozovat pravni zavaznost.
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